122DPM Jakub Sedivy

Technologicky postup
pro provadéni monolitickvch konstrukci

A. Zakladni udaje
1.1.Technické normy
Dilo bude provedeno dle platné realizacni dokumentace stavby a pfislusnych technickych

predpisti a norem. Technologicky postup je zpracovan v souladu s pfislusSnymi normami a
predpisy.

1.1.1. Ptislus$né technické normy
o CSN EN 13670 — Provadéni betonovych konstrukei ve znéni z &ervna 2010
o CSNEN 206-1 — Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda (+ zmény
Al, A2, 71,72, Z3)
o CSN 73 0212 — 1 — Geometricka piesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti- ¢astl:
Zakladni ustanoveni
o CSN 73 0212 — 3 — Geometricka piesnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti-Zast 3:
Pozemni stavebni objekty
o CSN 730212 - 5 - Geometricka piesnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti-Gast 5:
Kontrola pfesnosti stavebnich dilt

1.1.2. Prislu$né technické podklady
Realiza¢ni projektova dokumentace stavby

1.2. Pfedmét Technologického postupu

Postup popisuje technologii provadéni béznych zelezobetonovych konstrukei, které se na
stavbé vyskytuji. V pripad¢ vyskytu atypickych konstrukci, detailti, potteby nestandardniho
pracovniho postupu, atp., bude v ptipadé potieby zpracovan dil¢i technologicky nebo
pracovni postup pro konkrétni ptipad a stane se ptilohou tohoto zakladniho Technologického
postupu.

1.3. Strucny popis stavby

2. Jedna se o novostavbu obytného souboru domti v obci Uhfinéves, objekt A. Objekt ma 5
nadzemnich podlazi a jedno podzemni podlazi. Vstup do objektu je v trovni 1. NP.
V podzemnim podlazi jsou garaze, sklepni koje a technické zazemi domu. Vjezd do
garazi do 1PP je pfimo zulice FrantiSka DiviSe na severovychodni fasddé¢ domu. Ve
vstupnim podlazi jsou umistény mistnosti pro kocarky a kola, prostory pro obchodni
jednotky a komunikace. Ve vyssich podlazich jsou pouze byty a komunikace.

3. Nosna konstrukce je zcela prizpisobena dispozi¢nimu feSeni. Konstrukéni systém je
pfevazné sténovy, kombinovany. V podzemnim podlazi jde o kombinaci sloupového a
st€énového systému, v nadzemnich podlaZich jde o kombinovany sténovy systém (pfi¢ny 1
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podélny). Vodorovné nosné konstrukce jsou zelezobetonové monolitické. Svislé nosné
konstrukce podzemniho podlazi a castecné nadzemnich podlazi jsou Zelezobetonové
monolitické. Zbyl¢é svislé nosné konstrukce jsou zdéné z keramickych cihel. Sekce budou
zalozeny na zelezobetonové monolitické zakladové desce podporované vrtanymi pilotami.

B. Technologicky postup
1. Bednéni konstrukei

1.1. Bednéni

Pro jednotlivé konstrukce stavby bude na zdkladé realizacni dokumentace navrzen
nejvhodnéjsi typ bednéni, vzhledem ke geometrii konstrukci, konstrukéni vysce, atd. Na této
stavbé bude pouzito systémového bednéni PERI (alt. MEVA ¢i DOKA), doplnéné bednénim
klasickym, tedy dievénych bednicich desek a dievénych lepenych nosnikti. Na konkrétni
konstrukce budou zpracovany kladec¢ské vykresy bednéni S posouzenim unosnosti a stability.
Veskeré bednici prace budou zahajeny na pokyn technika zhotovitele.

Bednéni monolitickych konstrukci musi byt provedeno tak, aby bylo dostatecné
spolehlivé a aby ti¢inkem celkového zatiZeni, které na né bude ptisobit, i otfesim pii ukladani
a hutnéni betonu, nevznikla takova pietvoreni, kterd by zpusobila vétsi odchylky
geometrickych parametrii hotové betonové konstrukce, nez povoluji geometrické tolerance.
Bednéni musi byt dostatecné tésné, aby se pii ukladani a hutnéni betonové smési co mozna
nejvice eliminovalo protékani jemné cementové malty sparami. RovnéZ musi byt provedeno
tak, aby je bylo mozno postupné a bezpecné odstranovat bez poSkozeni vybetonovanych
konstrukci. Bednéni z dilcii a bednéni sestav do velkoplosnych paneltt musi byt v kazdém
stadiu montaze i demontaze zajisténo proti padu jeho prvkl a ¢asti. V pribéhu bednicich
praci, pied zapoCetim a v prib&éhu betonaiskych praci bude bednéni kontrolovano technikem
zhotovitele. Zaznamy o kontrole bednéni budou vedeny v KZP pro tuto stavbu.

1.1.1. Zakladové konstrukce
Pro bednéni zakladovych konstrukci bude pouzito ramového bednéni Meva — Startek
nebo Peri - Trio, ptipadné bednéni z pieklizek, dievénych vazniki a feziva. Bednéni
bude umisténo do spravné polohy dle vyty€enych bodl od geodeta a rozméteni dle
vykrest taru a to bud’to pfed nebo po vyvazani armatury zakladovych konstrukei.
Bednéni bude provedeno dle kladecskych vykrest, pfipadné dle systémovych
pokynti vyrobce u jednoduchych tvarii konstrukci. Bednéni bude stabilizovano a
rozepieno stabilizatory nebo stavebnim fezivem. Tuhost konstrukce bude pted
betonazi zkontrolovana technikem zhotovitele.

1.1.2. Svislé konstrukce
Pro bednéni svislych konstrukci bude pouzito ramového bednéni Peri - Trio, Meva —
Mamut, ptipadné¢ Doka — Framax, v ptipadé¢ doméru a ¢ilek pak bednéni z preklizek,
dfevénych vazniki a feziva. Pfed zah4jenim bednicich praci bude bednéni o¢isténo a
nanesen odbediiovaci prostfedek. Bednéni bude umisténo do spravné polohy dle
vyty¢enych bodil od geodeta a rozméfeni dle vykrest taru a to bud'to pfed nebo po
vyvazani armatury svislych konstrukci. Bednéni bude provedeno dle kladecskych
vykrest, pfipadn¢ dle systémovych pokynli vyrobce u jednoduchych tvart
konstrukci. Budou vybednény predepsané prostupy, kotevni prvky, atd. v poloze
specifikované v RPD. Bednéni bude stabilizovdno a rozepieno stabilizatory,
pfipadné opérnymi ramy v pfipadé€ jednostranného bednéni. Tuhost konstrukce bude
ptred betonazi zkontrolovana technikem zhotovitele.

1.1.3. Vodorovné konstrukce

Pro bednéni vodorovnych konstrukci bude pouzito nosnikové bednéni z dievénych
vaznikd podporovanych stropnimi stojkami (Doka, Peri) nebo prostorovou
podpérnou konstrukei a zaklopenych bednicimi deskami. Bednéni bude provadéno
na zaklad¢ kladecskych vykrest, pfipadné dle ur¢eného rastru stanoveného dle
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zatizeni na bednéni. Po montéazi bude bednéni vyskoveé zaméieno a zkontrolovéana

jeho kompletnost a stabilita technikem zhotovitele. Budou vybednény predepsané

prostupy, kotevni prvky, atd. v poloze specifikované v RPD. Boky bednéni budou
provedeny bud’to z malych systémovych dilcti riamového bednéni nebo

pomoci klasického bednéni z desek a vaznika.

1.2. Odbednéni

Odbednéni stén je mozno provést nejdiive po dokonceni betonaze celé vysky stény a
pii dosazeni pevnosti betonu min 5 MPa. Odbednovat lze zpravidla nejdiive nasledujici den
po ukonceni betonaze. Pii odbediiovani je nutno pracovat tak, aby nedoslo k poskozeni
odbediiovanych ploch a hran.

Odbednéni monolitickych stropi je mozno provést pii dosazeni 70% zaruCené
pevnosti betonu v tlaku. Ta bude zjisténa nedestruktivné pomoci Schmidtova kladivka. Pfi
odbednovani je nutno pracovat tak, aby nedoslo k poskozeni odbednovanych ploch a hran.
Detailni postup odbednéni vodorovnych konstrukei viz TP A4.

Pokyn k odbedniovani vydava odpovédny technicky pracovnik zhotovitele. Pfi
odbediovani konstrukci a praci v mistech, kde by mohlo dojit k padu bfemene ¢i jiného
materidlu, je potfeba dodrZzovat veskera bezpecnostni opatieni a pozadavky BOZP. V misté
odbediiovani se smi zdrzovat jen pracovnici, ktefi jsou témito pracemi povéfeni.
Bezprostfedné po odbednéni je nutno odbednény materidl odstraniovat a uklddat na urcena
mista tak, aby nepiekézel a neptetézoval konstrukci.

1.3.  Pracovni spary

1.3.1. Vodorovna pracovni spara
Vodorovna pracovni spara vznika mezi zédkladovou nebo stropni deskou a svislymi
konstrukcemi. V ptipad¢ realizace konstrukci v ramci bilé vany je tato spara provedena
jako tésnéna dle specifikace v projektové dokumentaci nebo na zékladé¢ dohodnutého
detailu a typu tésnéni. Pracovni spara musi byt pfed zabednénim a naslednou betonéazi
oCisténa od vSech necistot a nesoudrznych ¢asti betonu, ptipadné od sn€hu a namrazy
Vv zimnim obdobi. Pfi vzniku neplanované pracovni spary bude bud’to neprodlené
provedeno dobetonovani nebo bude tato spara nasledné o€isténa, ptipadné odstranén
nesoudrzny beton a teprve provedeno dobetonovani.

1.3.2. Svisla pracovni spara
Svisla pracovni spara vznikd mezi dvéma betonovanymi tseky sténovych konstrukci
nebo stropnich konstrukei. Ur€eni umisténi pracovni spary je dle zvyklosti zhotovitele,
pokud neni pfimo ur¢ené v realiza¢ni dokumentaci. Pracovni spara je zpravidla
zabednéna kombinaci B-systému a vydievy. V piipadé realizace konstrukei v ramci bilé
vany je tato spara provedena jako tésnéna dle specifikace v projektové dokumentaci
nebo na zakladé dohodnutého detailu a typu tésnéni. Pracovni spara musi byt pied
zabednénim a naslednou betonazi ocisténa od vSech necistot a nesoudrznych casti
betonu, pfipadné od sné¢hu a ndmrazy v zimnim obdobi. Pii vzniku neplanované
pracovni spary bude bud’to neprodlen¢ provedeno dobetonovani nebo bude tato spara
nasledné ocisténa, ptipadné odstranén nesoudrzny beton a teprve provedeno
dobetonovani. V pracovni spate u bednéného lice dojde k odskoku v napojeni
jednotlivych pracovnich zabéra jak st€novych tak stropnich konstrukei, ktery zlstane
po odbednéni patrny.
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2. Betonaz

2.1. Dodavka betonové smési

Ttida betonu je uvedena v realiza¢ni dokumentaci.

Betonarna: Chodov

Pro dobu primarni dopravy (doba od namichani betonu do jeho vykladky z mixu) betonové
smesi plati na zaklad€ provedenych zkousek tyto Casy:

Beton pfi teploté ovzdusi do 24°C

Primarni doba dopravy betonu (od namichéni betonu do jeho vykladky z mixu) je 180 minut
(3 hodiny), pfi¢emz po konzultaci s technologem betonarky lze piidanim plastifikatoru tuto
dobu prodlouzit, az na 300 min. Tato hodnota nahrazuje ptivodni normovou hodnotu 60
minut. Po tuto dobu bude beton v mixu michan pfi minimalnich otackach. Otacky bubnu
budou zvySeny na dobu 3 minuty pted vykladkou betonu z autodomichavace.

Beton pfi teploté ovzdusi od 24°C do 35°C

Primarni doba dopravy betonu (od namichéni betonu do jeho vykladky z mixu) je 120 minut
(2hodiny), pficemz po konzultaci s technologem betonarky, lze pfidanim plastifikatoru tuto
dobu prodlouzit na 210 min. Tato hodnota nahrazuje ptivodni normovou hodnotu 30 minut.
Po tuto dobu bude beton v mixu michan pfi minimalnich ota¢kach. Otacky bubnu budou
zvySeny na dobu 3 minuty pted vykladkou betonu z autodomichéavace.

Minimélnim poctem otac¢ek bubnu mixu se rozumi cca 4 otacky/minutu.
Zvysenym poctem otacek se rozumi cca 10 otdcek/minutu, pficemz maximalni pocet otacek
je cca 12-12,5 otacek/minutu.

Pti prekroceni vyse uvedenych hodnot primarni doby dopravy se nesmi beton do konstrukce
pouzit. Pfislusny beton bude odeslan zpét do vyrobny k likvidaci.

Sekundarni doprava: - ¢erpadlo na beton, ptipadné véetné ptidavné potrubi a rozdélovace
- kos$ na pfepravu betonu zavéseny na jetabu

Pro stanoveni piedbéZné doby betondZze je mozno uvaZovat piedpokladanou rychlost
betonaze:

- cca 15 - 30 m® betonu/1 cerpadlo/1 hodina (pfi pouZiti ¢erpadla a potrubi)

- cca 8 m® betonu/1 hodina (pfi pouziti badie — v zavislosti na piepravni vzdalenosti)

2.2.  Teplota betonové smési:

- Teplota vyrobené betonové smési pii vysypani z michacky do mixu nesmi byt vétsi nez
30°C.

- Teplota betonové smési na konci potrubi pumpy pied uloZenim do konstrukce nesmi
klesnout pod +10°C.

- Teplota betonové smesi se méti pouze pii teplotach prostiedi nizsich nez +5°C a vyssich nez
+25°C.

Jestlize bude zjisténa teplota smési pred ulozenim nizs§i nez pozadovana, bude beton vracen
zpét do vyrobny k likvidaci.

2.3.  Postup betonaze

Zakladni postup betonaZzi je dan harmonogramem stavby, ktery je zpracovavan a dale
upfesiiovan stavbyvedoucim. Rozdéleni na jednotlivé zabéry a jejich potadi urcuje zhotovitel
S ohledem na potiebu plynulého postupu vystavby a nasazeni bednéni.
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V jednom taktu Ize betonovat najednou maximalné 15 - 20 metra pfimé stény, vcetné
stén z této stény vybihajicich, neni-li v RPD specifikovan jiny pozadavek.

U stropnich konstrukci 1ze v jednom zabéru betonovat tiseky o maximalnim rozméru
30 — 35 metru, neni-li v RPD specifikovan jiny pozadavek. Pracovni spara U stropni
konstrukce je volena mezi 1/4 a 1/3 rozpéti ptislusného pole, neni-li v RPD jiny pozadavek.
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2.4. Zpracovani betonu:

Pii kazdé betonazi bude betonaiska ceta, kdy pocet pracovnikii v Ceté stanovi
stavbyvedouci s ohledem na rozsah a naroCnost betondze. Stavbyvedouci dale zajisti
dostate¢ny pocet pracovnikii pro pfipadnou praci ve vice sméndch a pro stiidani Cet.

Pii kazdé betonazi budou k dispozici minimalné 2 ks ponornych vibratord na stavbé. Pied
betonazi bude provedena vstupni kontrola betonové smési dle prislusného KZP. Presnost
provedeni bude posuzovana dle KZP a dle vyrobnich toleranci.

24.1. Podkladni beton

Zakladova spara musi byt zhutnéna, bez stojici vody a zvodnénych mist, S vyrovnanou
vySkovou bilanci +- 20 mm oproti RPD. Odpovédnost za kvalitu piedavané pracovni
spary nese objednatel, pfi¢emz pii pochybnosti zhotovitele ohledné kvality zdkladové
spary, bude o této skutecnosti proveden zapis do stavebniho deniku. Podkladni beton
bude proveden do bednéni pfipadné volné do svahu dle geodetického vytyceni kraja
zékladovych konstrukci s mirnym piesahem pro nésledné polozeni bednéni zékladii.
Pracovni zabér stanovy zhotovitel s ohledem na ptipravenost a dobu betonaze. Beton
nebude nijak hutnén, povrch betonu bude pouze strzen dievénou lati, u napoje
pracovnich zabérii mize dojit k vyskovym odskokim do +- 15 mm, nehodnoti se mistni
rovinnost na 2m lati.

2.4.2. Zakladové konstrukce

Pracovni spara musi byt pfed betondzi vycisténa, zbavena vétSich mnozstvi stojici vody,
sn¢hu a namrazy. Beton4z bude provedena do zabednénych kraji zakladovych
konstrukci, pred betonazi bude provedena kontrola tvaru konstrukce, horniho a dolniho
kryti vyztuze. Beton4z bude realizovéna po vrstvach tloustky maximalné 500 mm, které
budou hutnény ponornymi vibratory v roztecich vpicht dle jejich akénich rozsahu,
ptiblizné ve vzdalenosti 500 mm od sebe. Nasledujici nova vrstva bude provibrovana

s piedchozi v tloust’ce min 200 mm. Horni povrch bude proveden v Gpraveé
specifikované v RPD, tady bud'to pouze strzen dfevénou lati nebo strojné zahlazen.

2.4.3.  Svislé konstrukce

Pracovni spara musi byt pred betonadzi vycisténa, zbavena vétSich mnozZstvi stojici vody,
sn€hu a namrazy. Betonaz bude provedena do bednéni, pfed betonazi bude
zkontrolovan tvar konstrukce a kryti vyztuze. Betonaz bude realizovana po vrstvach
tloustky maximaln€ 500 mm, které budou hutnény ponornymi vibratory v roztec¢ich
vpicht dle jejich akénich rozsahti a piidorysnych rozmért konstrukce, pfiblizné ve
vzdalenosti 500 mm od sebe. Nésledujici vrstva bude provibrovana s ptedchozi

Vv tloust’ce min 200 mm. Betonovéano bude do vySky dle RPD. Po betonazi bude
pfekontrolovana poloha a svislost bednéni.

2.44. Vodorovné konstrukce

Bednéni musi byt pfed betonazi vyc€isténo, zbaveno snéhu a namrazy. BetonaZ bude
provedena na piipravené stropni bednéni, pfed betonazi bude provedena kontrola tvaru
konstrukce a kryti vyztuze. Betonaz bude realizovana po vrstvach tloustky maximalné
500 mm, které budou hutnény ponornymi vibratory v roztecich vpicht dle jejich
ak¢nich rozsaht, ptiblizn€ ve vzdalenosti 500 mm od sebe. Nasledujici vrstva bude
provibrovana s predchozi v tloustce min 200 mm.
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2.5.  Osetfovani betonu:

Zakryti geotextilii nebo folii, kropeni. Doba osetfovani bude stanovena dle pozadavku
CSN EN 206-1 dle teplot a druhu betonu. Do této doby se zapo¢itava i doba, po kterou je
beton v bednéni. Po dobu, kdy je beton v bednéni, se kropi horni lic stény, po odbednéni se
sténa zakryje geotextilii nebo folii a kropi vodou tak, aby geotextilie 1 sténa byla neustale
mokra nebo alespon vlhka.

Voda pouzita k oSetfovani betonu nesmi pfi teplot€¢ ovzdusi pod +10°C mit teplotu
nizsi nez +5°C. Pii teplotach ovzdusi pod +5°C se konstrukce nesmi vodou kropit.

2.6. Betonaz pri nizkych nebo ziapornych teplotach
2.6.1. Obecné zasady
Betonovanim za nizkych teplot se rozumi betonovani pii teploté prostredi,
jehoZ primérna denni teplota v pritb¢hu alespon 3 dnti po sob¢ je nizsi nez
Betonovani za zapornych teplot je piipustné do primémné denni teploty - 5° C,
kromé betonazi podkladnich betont, které 1ze realizovat pouze do 0° C.
Primérné denni teplota je teplota vzduchu vnéjsiho prostiedi stanovena podle
vzorce:
t7 + t13 + 2t21
tm = il

kde t7, t13, t21 jsou teploty vzduchu ve °C v 7, ve 13 a v 21 hodin.
Tuto teplotu je mozno nahradit stfedni denni teplotou stanovenou jako
aritmeticky primér maximalni a minimalni teploty zméfenych za 24 hodin.

Pti poklesu teplot pod —5°C budou zastaveny betonaiské prace a o dny
preruseni praci z klimatickych divodii budou prodlouZeny terminy HMG.

2.6.2. Ukladani betonové smési
Bednéni a vyztuz musi byt pfed betonovanim ocistény od namrazkt. Teplota
betonové smési nesmi klesnout pred uloZenim do bednéni pod + 10° C a musi
byt takova, aby na zacatku tuhnuti byla teplota Cerstvého betonu nejméné + 5°
C. Teplota podkladu musi byt minimalné +0°C, zaporna teplota vyztuze je
vzhledem k zanedbatelnému objemu oproti betonu pfipustna. Nastalo-li pii
betonovani poruseni nékterych ¢asti konstrukce mrazem, Ize v betonovani
pokracovat az po jejich odstranéni, pficemzZ se musi zajistit dokonalé spojeni
betonu nového s betonem starSim.

2.6.3. Osetfovani betonu pfi nizkych nebo zapornych teplotach
Konstrukce se musi neprodlen¢ po ukonceni betonaze piikryt a oSetfovat tak,
aby teplota povrchu neklesla pod + 5° C po dobu
a) 72 hodin (napf. zateplovat teplovzdusnymi fukary) nebo
b) dokud jeji pevnost nedosahne piedepsané hodnoty - 5 MPa
Pii primérné teploté prostiedi pod + 5° C nebude konstrukce kropena ani
vlh¢ena. Lic betonové konstrukce mize byt ptikryt PE folii nebo plachtou pro
zamezeni nadmérného odparu vody z konstrukce
Pii pramérné teploté prostiedi pod + 0° C nebude konstrukce kropena ani
vlh¢ena. Lic betonové konstrukce miize byt ptikryt plachtou, geotextilii nebo
polystyrenovou rohozi pro zamezeni nadmérného odparu vody z konstrukce a
zajisténi pozadované teploty mladého betonu.
V ramci zimnich opatieni neni uvazovano s elektro ohfevem.
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2.7.  ReSeni krizovych situaci

- porucha betonarny - zajisténa pfedem nahradni vyroba betonu v jiné betonarné¢ Zapa Beton

- porucha Cerpadla - zajisténa pohotovost rezervniho ¢erpadla nastup do 60 minut.

- porucha vibratori - zajistén 1 ks rezervniho vibratoru na stavbé

- vypadek elektrické energie - zajiSt¢n nahradni zdroj s potfebnym vykonem (zvazi
stavbyvedouci pfed zahajenim betonaze dle jeji délky a narocnosti)

- nevyhovujici konzistence betonové smési - telefonické spojeni s obsluhou betonarny,
dispeCerem nebo technologem vyrobce. Spojeni téZ pomoci vysilaéek v mixech. Pt
zjisténi vyssi hodnoty nez je pfislusné rozmezi pro dany stupenl konzistence, bude tato
skutecnost konzultovana s technologem betonarky a na zékladé jeho vyjadieni bude
beton bud’to ulozen do konstrukce nebo poslan k likvidaci. Pti zjisténi nizsi hodnoty nez
je ptipustné rozmezi, bude po konzultaci s technologem betondrny konzistence upravena
pfidanim plastifikatoru.

- pripad absolutniho vypadku a nutnosti preruseni celé betonaze - pfipraven material pro
vytvofeni nepldnované pracovni spary. Neplanovana pracovni spara bude vodorovna a
tato pripadna pracovni spara musi byt oSetfena a provedena jako pracovni spara
planovana.

3. Vyztuz

3.1. Material

Vyrobce betonaiské oceli je povinen pfed uvedenim vyrobku na trh vydat pisemné
prohlaseni o shod¢ vyrobku s technickymi pfedpisy a o dodrzeni stanoveného postupu
posouzeni shody (prohlaSeni o shod¢€) v souladu se Zakonem ¢. 22/1997 Sb. ze dne 24. 1.
1997 o technickych pozadavcich na vyrobky v platném znéni a o zméné a doplnéni nékterych
zékond. Dale musi byt vyrobcem dodavka betonaiské oceli vybavena ptisluSnymi dokumenty
dle CSN EN 10204/2005, a to prohlasenim o shod& s objednavkou a atestem nespecifickym
nebo specifickym, ptip. inspekénim certifikatem dle typu provedenych zkousek.

Vyroba, Dodavka

Vyztuz bude vyrobena dle materialové a tvarové specifikace uvedené v ptredané RPD.
VétSina polozek bude dopravena na stavbu jiz nastfihdna a naohybéna z vyrobny, vyjimecné
je mozna vyroba potfebnych tvari polozek na stavbé. Vyztuz bude na stavbu dovazena na
navésech, pficemz je pocitano s maximalni délkou prutd 14m.

3.2. Pracovni postup

3.2.1. Zahjjeni praci

Potfebna stavebni pfipravenost pro zahdjeni pokladky armatury je predany podklad
(zabetonovany zaklad nebo deska, bednéni, podkladni beton, izolace, atp.), geodetické
vytyCeni tvaru konstrukce se rozumi piiprava podkladu, kontroluje technik zhotovitele.
Bednici a zelezatské prace stén 1ze zacit provadét na beton zakladovych desek (event. stropni
desky), ktery ma pevnost min. 5 MPa. (Timto se nijak nesmi zabranit oSetfovani betonu
zakladové desky nebo stropni desky dle TP a CSN EN 13670).

3.2.2. Ukladani vyztuze obecné

Vyztuz musi byt uloZena v poloze piedepsané v projektové dokumentaci a zajisténa
tak, aby nedos$lo k posuniim nebo deformaci béhem betonovani. Pfed zahajenim pokladky je
vzdy provedeno geodetické vytyCeni tvaru realizované konstrukce. Jednotlivé pruty
se ukladaji ru¢né. V mistech kfizeni se vyztuz svazuje palenym dratem, piipadné¢ muze byt
lokaln€ pouzito bodovych svarli pro zajisténi tuhosti a stability slozitych prvki.
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Poloha jednotlivych pruti vyztuze a jejich vzdalenost mezi jednotlivymi nosnymi
prvky, mezi jednotlivymi vrstvami vyztuze, mezi tfminky nosnikl a sloupli, mezi
rozdélovacimi pruty jednoho sméru, se nesmi liSit od hodnot piedepsanych v PD o vice nez
20%, nejvice vsak o = 30 mm.

Maximalni svétla vzdalenost dvou prutli vyztuze stykovanych piesahem je maximalné
4 x profil vyztuze nebo 50 mm.

3.2.3. Zékladové konstrukce

Vyztuz se uklada na podkladni vrstvu — podkladni beton, izolaci, zhutnény terén, atp.
Na podkladni vrstvu se rozlozi distan¢ni podlozky, pak 1. smér nosné vyztuze a na néj 2.
smér vyztuze. V mistech kiizeni se vyztuz svaze jednoduchymi smyckami z tenkého paleného
dratu. V pfipadé¢ armovani vyztuze do pripraveného bednéni se rozmisti nahofe oteviené
ttminky zakladovych pasti a rost, do nichz se pak ukladaji pruty nosné vyztuze a svazuji se
smyckami dratu do pevného prostorového celku.

3.2.4. Sloupy a stény

Vyztuz sloupt a stén se vaze bud’to po postaveni jedné vodici strany bednéni, nebo
voln¢ do vzduchu. Pruty nosné vyztuze se obvykle navazuji na kotevni pruty vycnivajici ze
zékladl, stropni desky nebo konstrukce o patro nize — stykovani ptesahem. PO vyvazani
vyztuze dle projektové dokumentace se na ni umisti distan¢ni vlozky. Po provedeni bednéni
tak, aby byla zajiSténa stabilita pfedepsaného tvaru armatury. Rozmisténi timinktl, pfip.
zavitl Sroubovice, musi pfesné odpovidat vykresim vyztuze. Bednéni stén a sloupt se ke
svazané vyztuzi z druhé strany bedni a uzavte.

3.2.5. Stropni konstrukce

Vyztuz se stropnich konstrukci se ukldda na pfipravené bednéni. Do privlakl a
stropnich tram ¢i Zeber se nejprve rozmisti timinky nahote oteviené, na deskové €asti stropti
se rozlozi pruty roznaseci vyztuze. Pruty nosné vyztuze trami jsou ulozeny do tfmink.
Zvlastni pozornost je tfeba vénovat presnosti uloZzeni ohybid. Po uzavieni tfminkQ v trdmech
se pak zalozi nosna vyztuz desek a vSe se provaze ve stycich nosné a rozdélovaci vyztuze
smyckami z paleného dratu. Na jednotlivé pruty vyztuze se pfipevni pfi montdzi distancni
téliska k zabezpeceni kryti vyztuze.

3.2.6. Kryti vyztuze

Tloustka kryci vrstvy musi byt pro kazdou konstrukci definovand v projektové
dokumentaci. Pro zabezpeCeni stanovené tloustky kryci vrstvy se pouzivaji distanéni
podlozky zPVC, betonové nebo vldknocementové, dle typu konstrukce a pozadavku
projektové dokumentace. Podlozky jsou upevnény na vyztuzi Vtakovém poctu, aby byla
vSude zajisténa piedepsana kryci vrstva. VétSinou jsou liniové podlozky kladeny ve
vzdalenosti po 1m, pii pouziti podlozek bodovych pak 4 ks/m2. U deskovych konstrukci je
horni kryci vrstva déna spravnou polohou horni vyztuze, kterd musi byt pfed provedenim
betonaze zkontrolovana. Tolerance pro tloustku kryci vrstvy je definovana v CSN EN 13670,
odst. 10.5av KZP.

Pti ukladani vyztuze do bednéni bude zkontrolovana oblast s kiizenim a stykovanim
pfesahem nosné vyztuze. Musi byt zajiSténa moznost kvalitniho zhutnéni betonové smési,
tedy mezery mezi pruty vyztuze musi byt vétsi, nez je 1,5 nasobek nejhrubsi frakce kameniva
V pouzité betonové smeési.

3.2.7. Stykovani a spojovani betonarské oceli
Stykovani betonaiské vyztuze se provadi:
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a) svarovym spojem
b) presahem vlozek, popt. presahem s prilozkami
C) srazem ,natupo® s pouzitim Sroubovych spojek

Jakékoliv nastavovani vyztuznych vlozek se provadi v mistech a zplsobem piedepsanym
Vv projektové dokumentaci. Délka ptesahu je vzdy zavisla na pouzitém druhu oceli a betonu.
Tolerance pro maximalni svétlou vzdalenost dvou prutii vyztuze stykovanych pfesahem je
maximalné 4 x profil vyztuze nebo 50 mm.
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3.2.8. Svarovani betonarské oceli

Typ a umisténi nosnych svarli urcuje projektovd dokumentace. Svafovani se musi
provadét v souladu s pfisluSnymi technickymi normami. Svafovat lze pouze betonaiskou
vyztuz, ktera je pro svafovani vhodna, tedy musi byt predepsdna v projektové dokumentaci.
Vyztuzné pruty se nesmi svafovat v ohybech nebo v blizkosti ohybt. Nosné svary mohou
provadét jen 0soby s patficnymi zkouskami.

3.2.9. Ptedani praci objednateli

Ptedani praci se provadi po dokonceni ukladky armatury ucelené casti konstrukce a
provedeni vystupni kontroly dle ptfedpisu KZP, s naslednym sepsanim protokolu, resp.
zéapisem do stavebniho deniku. Protokol podepisuje opravnény zastupce objednatele
a opravnény zastupce zhotovitele dila. Pfed zahdjenim betondZze musi byt ve stavebnim
deniku, pfipadn¢ na protokolu KZP uveden souhlas objednatele se zahajenim betonaiskych
praci. Za ptedani provedenych praci zodpovida technik zhotovitele.

4. Kontrola provadéni a predani konstrukei

Systém kontroly je podrobné rozepsan v KZP stavby. Ke kazdé Zelezobetonové
konstrukci, ¢i jeji Casti, bude vyplnén protokol KZP, ktery bude podepsian odpovédnym
technikem zhotovitele a zastupcem objednatele. Potvrzeni o provedeni piislusné kontroly
objednatelem je mozno provést rovnéz zapisem ve stavebnim deniku.

Pred nastupem dalSich dodavateli na pracovisté zhotovitele, musi byt objednateli
pfedano toto pracovisté do uzivani s kompletnim zabezpecenim BOZP, pticemz po tomto
ptedani jiz zhotovitel nezodpovida za zajisténi kolektivni ochrany na daném pracovisti

V ramci kontroly skuteéného stavu konstrukce bude piedano geodetické zaméfeni
polohy svislych konstrukci a rovinatosti vodorovnych konstrukci. Méfeni musi provadét
stejny geodet, ktery konstrukci vytyCoval, pficemZz zaméfeni zejména rovinatosti
vodorovnych konstrukci musi byt provedeno do 5 dnli po betondzi a zaroven pred
odbednénim dané konstrukce. Vyhodnoceni odchylek bude provedeno dle toleranci
uvedenych v KZP. Pfi prohlidce jednotlivych konstrukci bude posuzovana shoda se
specifikaci kvality povrchil dle smlouvy o dilo. Z prohlidky bude pofizen zdznam s uvedenim
pripadnych zavad a nedodélkt, spolu s dohodnutym terminem jejich odstranéni. Odstranéni
zavad bude po kontrole potvrzeno do dil¢iho pfedavaciho protokolu nebo do stavebniho
deniku.

Po dokonceni dil¢iho ptfedani veSkerych konstrukci a odstranéni ptipadnych vad a
nedodélkl vyzve zhotovitel objednatele k prevzeti dila dle postupu stanoveného v SoD.

5. Osazovani zamecnickych a ostatnich zabetonovanych vyrobki

Poloha a typ téchto vyrobkd musi byt jasné specifikovano v realiza¢ni dokumentaci
stavby. Soucasné s provadénim armovacich praci budou do konstrukci osazeny piipadné
zadmecnicke a ostatni vyrobky.

Jedna se zejména o:

- vylamovaci vyztuz typu STABOX apod. pro pozdé€jsi piipojeni nékterych
vodorovnych nebo svislych konstrukci (napf. schodistovych podest, svislych stén
apod.)

- jiné drobné zamecnické vyrobky (prichodky, chranicky, kotevni desky, rdmecky
atp.)

- smykov¢ liSty, smykové trny, atp.
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Umisténi v bednéni bude provedeno dle projektové dokumentace, na zaklade
geodetického vytyceni.

Zamecnické vyrobky budou po osazeni fixovany k bednéni (napt. pomoci dievénych
vlozek ukotvenych ke sténdm bednéni). Tolerance osazeni téchto prvki je dana v CSN EN
13670 av KZP.

6. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
Pti veskerych Cinnostech na stavb¢ bude zhotovitel a jeho subdodavatelé dodrzovat
pozadavky vychézejici zejména z nasledujicich nize uvedenych ptredpisi:
e zakon C. 262/2006 Sb. — zékonik prace
e Nafizeni Vlady ¢. 362/2005 Sb. — o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
e zakon €. 309/2006 Sb. — o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii
praci
e zakon €. 258/2000 Sb. — o ochrang vefejného zdravi
e NV ¢ 101/2005 Sb. — komunikace v objektech, skladovani, manipulace, tnikové
cesty, prvni pomoc, atd.
e NV . 361/2007 Sb. — podminky ochrany zdravi pfi praci
e NV . 495/2001 Sb. — pouzivani OOPP
e NV . 591/2006 Sb. — o bliz§ich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich

7. Pozarni ochrana
Pti veSkerych ¢innostech na stavbé bude zhotovitel a jeho subdodavatelé¢ dodrzovat
pozadavky vychazejici zejména z nasledujicich nize uvedenych predpist:
e zékon €. 262/2006 Sb. — zakonik prace
e zikon CNR &.133/85 Sb. O pozarni ochrané ve znéni piedpisti naslednych

8. Ochrana Zivotniho prostiedi
a. Nakladani s odpady
Predpisy: Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmén¢ nekterych dalsich zakont

Odpady vzniklé na stavbé zaméstnanci tfidi do k tomu urcenych a oznacenych

shromazd’ovacich prostfedkl (kontejnery, nddoby, sudy atd.). Za zattidéni odpadt podle

katalogu odpadi zodpovida jejich puvodce. Predpoklada se vznik téchto odpadi kategorie

,,ostatni‘:

170101 @) Beton

17 0102 @) Cihly

170201 O Dievo

17 04 05 O  Zelezoaocel

1709 04 O Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01,
170902a1709 03

V piipadé¢ vzniku nebezpecnych odpadl budou tyto shroméazdény v nadobé zabezpecené pied

povétrnostnimi vlivy. ShromaZzdisté nebezpecnych odpadii bude oznaceno Stitkem a

identifika¢nim listem nebezpeénych odpadi. Predpoklada se vznik téchto odpadu kategorie

,hebezpecné*:

1501 10* N Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
znecisténé

1501 11* N Kovové obaly obsahujici nebezpecnou vypliilovou hmotu (napt. azbest)

véetné prazdnych tlakovych nadob
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15 02 02* N Absorpéni ¢inidla, filtracni materialy (v€etné olejovych filtra jinak
blize
neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi
latkami

Odpady lze piedavat jen opravnénym osobam, které jsou drzitelem platného souhlasu
k provozovani zatizeni, vydaného krajskym ufadem. Pti pfedani nebezpecnych odpadi bude
vyplnén evidencni list pro pfepravu nebezpecnych odpadi.

Produkce odpadt je pritbézné evidovana ve spolupraci se specialistou ochrany zivotniho
prostiedi.

b. Nakladani s chemickymi latkami a pFipravky
Predpisy: Zakon €. €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o
zméné nékterych zakont

Chemické latky a ptipravky musi byt skladovany v originlnich obalech a takovym
zpiisobem, aby byly zabezpeceny proti iniku do okolniho prostfedi. Neni-li mozné skladovat
chemickou latku v originalnim obalu, bude obal obsahovat informaci s ndzvem, slozenim a
vystraznymi symboly nebezpecnych vlastnosti dané latky.

Na misté skladovani chemickych latek a ptipravkl nebo Vv ptistupné dokumentaci u
stavbyvedouciho bude umistén aktudlni bezpecnostni list kazdé latky nebo piipravku
vyskytujiciho se na stavbeé.

Sklady chemickych latek a pfipravkii musi byt oznaceny vystraznymi symboly nebezpecénych
vlastnosti podle uskladnéného obsahu.

Je zakédzéano pielévat kapalné chemickeé latky do lahvi od napojt!
c. Vodni hospodarstvi

Predpisy: Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zdkon
Zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu

Napojeni zafizeni staveni$té na kanalizaci a vodovod je mozné jen na zaklad€é smlouvy
S vlastnikem nebo provozovatelem kanalizace a vodovodu.

Je zakazano jakékoliv vypousténi odpadnich vod do vodniho toku, kanalizace nebo
zasakovani odpadnich vod bez povoleni!

Je zakdzano umyvani techniky na nezabezpecenych plochéach stavenisté!

d. Ochrana ovzdusi
Predpisy: Zakon €. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakonl

Stavebni ¢innost musi probihat bez nadmérné prasnosti do okoli. V piipad¢ sucha a vysoké
prasnosti bude zajisténo kropeni terénu.

U mobilnich zdroji znecistovani ovzdusi (doprava) bude vizualné sledovan technicky stav,
Vv piipad¢€ nadmérnych emisi do ovzdusi mize byt zdroj vykdzan ze stavby.

e. Ochrana prirody
Ptedpisy: Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrang ptirody a krajiny
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V piipadé¢ vyskytu dievin na stavenisti, které jsou urceny k zachovani, dbat na postup podle
normy CSN 83 9061 Ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.
Pojezdem techniky nebo praci jefabu nesmi dojit k poskozeni dievin.

V Praze dne 20. 11. 2016

Zpracoval: Jakub Sedivy
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