Gdmin

Technicky list

GFTH 95 vihkomer / teplomeér

Pouziti

Rychlé méreni vzdusné vlihkosti a teploty napr. v mistnostech s
vypocetni technikou, muzeich, galeriich, kostelech, kancelarich,
obytnych mistnostech, vyrobnich prostorech, skladech, sklenicich,
vyrobnich halach, v chladirenské a klimatiza¢ni technice apod.

Technické udaje

Teplota Vlhkost

Mérici rozsah

10 a2z 95% r.v.

-20,0a270,0°C (doporuceny rozsah 30-80%)

Rozliseni

0,1 °C 01%r.v.

Presnost
(1 Cislice) (pfi jmenovité
teploté =25°C)

+0,5% z MH +0,1 °C +3 % r.v.

(v rozsahu 30 az 80 %)

Mérici senzory

Pt 1000 kapacitni polymerovy senzor vlhkosti

Rychlost odezvy:

T90=155

Displej

3Y2-mistny, 13mm vysoky

Ovladani

Posuvny prepinac pro volbu mérené veliciny

Jmenovita teplota:

25 °C

Provozni podminky:

elektronika: -20,0az70,0 °C 0az80 %r.v.
senzory: -20,0az70,0 °C 0 az100 % r.v.
Napajeni Baterie 9V (soucast dodavky)

Odbér proudu

max. 0,1 mA

Kontrola stavu baterie

Pokynem k vymeéné baterie je na displeji signal ,BAT"

z narazuvzdorného plastu ABS:

Pouzdro ~106 x 67 x 30 mm (v x § x h), senzorova trubka 35mm dlouha, ¢14
mm, celkova délka véetné senzorové trubky 141 mm
Hmotnost 135 g (vCetné baterie)

Rozsah dodavky

Pfistroj GFTH95, baterie, navod k obsluze

Gamin s.r.o.
Herfmanicka 45
710 00 Ostrava

IC: 49608045
DIC: CZ49608045

tel: +420 596 115 008
gamin@gamin.cz
www.gamin.cz

Spolecnost je vedena
u rejstrik. soudu v Ostravé
pod spis. znackou C 11228
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Prislusenstvi

GKK 252 Transportni kufr (235 x 185 x 48 mm) s univerzalni pénovou vlozkou
https://www.gamin.cz/greisinger-gfth-95/

Gamin s.r.o. tel: +420 596 115 008 IC:V49608045 Spolecnost je vedena

Hefmanicka 45 gamin@gamin.cz DIC: CZ49608045 u rejstiik. soudu v Ostravé

710 00 Ostrava www.gamin.cz pod spis. znackou C 11228
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Greisinger GMK 100

Greisinger GMK 100 je méfici pfistroj vhodny pro méfeni a
vyhodnoceni vihkosti dfeva, betonu, potéru, omitek apod.
Pristroj pracuje na kapacitnim principu s pfimym zobrazenim
vihkosti v procentech. Diky tomu je optimalnim pomocnikem pro

femesliniky i pro domaci pouziti. Podle zpusobu pouziti mize byt ¥ wiouw
zobrazena méfena hodnota materialové vihkosti u (vztazené GMK 100 (€
k suché hmoté) nebo obsah vody w (vztazené k celkové mokré @ E g
hmoté).

Materisl Motsture Meter !
Matacialfouchiamessgards

Méreni se provadi pomoci méfici desti¢ky na zadni strané | GREISINGER stoctrcnic

pfistroje. PfepinaCem umisténym na boéni strané pfistroje je

mozné meénit hloubku méreni. Diky méfeni v riznych hloubkach je
mozné posoudit napf. zda material je uz suchy nebo se jedna o
povrchovou vihkost.

Vyhody

m Zobrazeni vlihkosti v procentech

= Akustické / vizualni hodnoceni stavu vihkosti

= 18 charakteristik pro dfevo / stavebni materialy
= 2 voliteIné hloubky méfeni

Technické specifikace

Popis Greisinger GMK 100

Displej 2 displeje: charakteristika a méfena hodnota v % materialové vihkosti nebo v %
obsahu vody, podsviceni displeje

Hodnoceni stavu vlihkosti

vizualni Hodnoceni stavu vlhkosti v 6 krocich od WET (mokry) do DRY (suchy)
akustické signalni tén
Hloubka méfeni 10 mm a 25 mm
Charakteristiky 18 charakteristik pro dfevo (rozsahly seznam rdznych druhd dfevin) a bézné

stavebni materialy; navic referencni charakteristika (rEF) pro relativni méfeni
s vysokym rozliSenim

Pracovni teplota od - 25 do 50 °C (mé&feny material nesmi byt zmrzly)

Skladovaci teplota od-25do 70 °C

Napajeni baterie 9 V

Proud méreni ~0,12 mA

Proud podsviceni ~ 2,5 mA (Auto-Off)

Gamin s.r.o. tel: +420 596 115 008 IC:V49608O45 Spolecnost je vedena
Hefmanicka 45 gamin@gamin.cz DIC: CZ49608045 u rejstiik. soudu v Ostravé

710 00 Ostrava www.gamin.cz pod spis. znackou C 11228
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Pouzdro narazuvzdorny plast ABS, féliova klavesnice, Celna strana kryti IP 65
Rozméry 106 x 67 x 30 (vx § x h)

Hmotnost 145 g (v€etné baterie)

Obsah dodavky Greisinger GMK 100, baterie, navod k obsluze

www.gamin.cz/greisinger-GMK-100

Gamin s.r.o. tel: +420 596 115 008 IC: 49608045 Spolecnost je vedena
Hefmanicka 45 gamin@gamin.cz DIC: CZ49608045 u rejstrik. soudu v Ostrave
710 00 Ostrava www.gamin.cz pod spis. znackou C 11228
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Cislo vyrobku 1070
Entsalzungskompresse
Sucha smés kompresniho materialu pro odstranéni soli

z prirodniho kamene.

Oblasti pouziti:

Odstranéni soli z pfirodniho kamene
kompresni metodou.

Udaje o vyrobku:

Vzhled: Sedobézovy prasek bez zapachu

Vlastnosti vyrobku: Sypna hmotnost: cca. 1,4 kg/dm®

Vysoce uc€inny kompresni material
zalozeny na kombinaci aktivnich

mineralnich slozek a celulozy. jednu aplikaci, nechte pUsobit stejnou  EEIETIIMET G o - W ETe [VEI G (o1 8
dobu. V zavislosti na okolnich

Podklad: podminkach, kazdopadné v3ak ve
o L. ] vytapénych mistnostech nebo na
Podklad musi byt dostatecné nosny privanu zakryjte folii nebo podobnym

Baleni:
papirové pytle po 30 kg

a zbaveny latek, které by mohly snizit  materiglem, aby aplikovana vrstva gpo_tlzeba: dkladu. U )
pfilnavost kompresniho materialu nevysychala pfilis rychle. Dal$i e ch pivoh OF Manaant 15
(n’ap[. uvolnve_:ne Castecky, vprgch, pokyny viz. TL rovtnyc p (2)8 kp/rl r;anasem mm
vykvety, necistoty, separacni ,Kompressenentsalzung® a smérnice VoY & gim-.
pts)stregkyRatd.). PFfed nanasenim WTA ¢&. 3-13-01/D. Skladovatelnost:
pfipravku Remmers vate L ) )
cEengen s s rosech re
navihcete.

Pfi michani pouzivejte masku proti suchém misté chranéném pred

prachu. Pfed aplikaci a po ni nechte vihkosti 12 mésica.

provést rozbor obsahu soli; mlzete

Smichejte cca 1pytel s 10 — 11 vyuzit sluzeb podnikové laboratofe Bezpeénost, Ekologie, Likvidace:
destilované nebo deionizované vody)  firmy Remmers.

a v plastické konzistenci naneste na BlizSi informace o bezpecnosti pfi
odsolovanou plochu (tloustka vrstvy: [ EyeSErmwrapr—Trremws dopravé, skladovani a manipulaci a
15 - 30 mm); cca po 3 tydnech také o likvidaci a ekologii najdete
pusobeni vytvrzeny pripravek Michadlo, zednicka Izice, hladitko. v aktualnim bezpecnostnim listé.
Remmers Entsalzungskompresse Cisténi: V Cerstvém stavu vodou.

opatrné odstrarite. Provedte jesté

VySe uvedené Udaje jsme sestavili na zakladé
podkladli naseho vyrobniho tseku

podle nejnovéjsiho stavu vyvoje a pouzivané
techniky. Za aplikaci a zpracovani nepfebira vyrobce
zaruku, protoze na tyto sféry nema zadny vliv.

Udaje presahujici ramec technického listu & odligné

udaje vyzaduji pisemné potvrzeni kmenového
zavodu.

V kazdém pripadé plati naSe v§eobecné obchodni
podminky. Vydanim téchto technickych listd
pozbyvaiji vSechny predeslé svou platnost. JN/03/10

1070-TM-11.06.doc

Remmers CZ s.r.o. - Kolovratska 1445 - 251 01 Riéany u Prahy - Tel. +420 323 604 877 - Fax: +420 323 603 143 wWww.remmers.cz
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METODA , MONOJET“

METODA ,DOUBLEJET”

JEDNOSMERNA
INJEKTAZ

www.soletanche.cz

Tryskova injektaz

Tryskova injektaz je moderni metoda zlepsovani zakladovych pud. Principem je
vyuziti dynamické energie paprsku cementové injekéni smési tryskané pod vysokym
tlakem. Tim je zemina rozrusena a souc¢asné promisena se smési, takZze na misté
vznika kompozitni materidl z ¢astic zeminy a cementu. Takto mohou byt upravovany
rtizné zeminy, od jilG aZ po balvanité stérky, s odpovidajicimi vysledky v rozsahu
pevnosti 1 az 20 MPa.

Po provedeni vrtu se pfi pomalém pohybu vrtného néstroje vzhliru a jeho pomalém
otaceni vhani do trysky nad bfitem cementova injekéni smés pod tlakem 30-50 MPa.
Vytvoli se tak postupné sloup z tryskové injektaze o pridméru 0,6-1,2 m, v zavislosti na
danych podminkach.

1. Rotaéni vrtdni
= 2. Konec vrtdni
3 3. Zacdtek tryskdni
smési
L 4. Vytahovdni
vrtnych tyci
5. Ndsledujici vrty

Pfi této metodé se Gcinnost tryskani zlepsuje koaxidlné vhanénym vzduchem pod tlakem
0,6-1,2 MPa. Priimér vytvorenych sloup(l tak dosahuje 0,8-1,8 m.

INJEKCNI VRT

Obdobnym zplsobem, bez otaceni vrtného soutyci pfi vytahovani, Ize v zeminé vytvofrit
sténové prvky, vhodné zejména pro omezeni prisakd.

SOLETANCHE Ceska republika s.r.o. | KTfebonicim 100/34, 155 00 Praha 5

tel./fax: +420 271 745 212, -215, -217, -218 | e-mail: soletanche@soletanche.cz



&
g Tryskova injektaz

MOZNOSTI POUZITI Na nize uvedeném obrazku je patrna siroka oblast geologickych podminek pro aplikaci
TRYSKOVE INJEKTAZE této metody. Vzhledem k pouzivani maloprofilového vrtani je ¢asto vitand na stavenistich
se stisnénymi podminkami, kde neni mozno pouzit mechanismy jinych metod, naptiklad
ve sklepeni budov. Velmi vhodn4 je pro podchycovéni a rekonstrukce zaklad( stavajicich
objektt, nebot Ize dosdhnout vynikajiciho pfenosu zatizeni z konstrukce na nové
vybudovany zékladovy prvek.

SAMOST RADA SLOUPU
SLOUP

MASIVNI PRVEK

Typické zdkladové prvky vytvorené tryskovou injektazi

Jiu SILT Pl R
100% . s‘-;F.K STERK

CHEMICKA INJEKTAZ + JILOCEMENT

PROCENTO VAHY
-]
(=]

0,002 0,06 2,00 6,00
VELIKOST ZRNAV mm —

Provddeni tryskové injektdze ve sklepnich prostordch rekonstruovaného Zndzornéni oblasti pouziti tryskové injektdze.
objektu

Soletanche Ceska republika s.r.o. | K Tfebonicim 100/34, 155 00 Praha 5

www.soletanche.cz .. fax: +420 271745 212, -215, 217, -218 | e-mail: soletanche@soletanche.cz
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PRIKLADY POUZITI
TRYSKOVE INJEKTAZE

Zabezpecenituneldze v nestabilnich hornindch

Zajisténi hlubokych vykopu liniovych staveb Zajisténi stavebni jamy a prilehlého objektu

Podchyceni zdklad( pfi rekonstrukci Tésnéni prostupti inZenyrskych siti
v podzemni sténé

SOLETANCHE Ceska republika s | KTfebonicim 100/34, 155 00 Praha 5

che.cz tel./fax: +420 271 745 212, -215, -217, -218 | e-mail: soletanche@soletanche.cz
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PRIKLADY REALIZACE

=% i g &L

=

Ukdzky podchycovdni zdkladd u historickych objektu (Kostel sv. Frantiska Xaverského, Uherské Hradisté) (Na Prikopech, Praha)

SOLETANCHE Ceska republika s.r.o. | KTfebonicim 100/34, 155 00 Praha 5

www.soletanche.cz . fax: +420 271745 212, -215, -217, -218 | e-mail: soletanche@soletanche.cz



HELIKALNI WZTUZ

KOMPAKT VA H TecHNICKY LisT

Sanacéni vyztuz z nerezové oceli, specialniho Sroubovicového — helikalniho tvaru, k dodateénému lepeni
do zdénych a betonovych konstrukci pro zvyseni jejich inosnosti.

Vlastnosti Vyroba
» Vyztuzné pruty dodavany v délce 10 m » Valcovanim a tazenim za studena, kracena do
» Jednoducha manipulace pfepravnich délek 10 m.
» Kraceni pakovymi ndzkami
» Vysoké pevnostni charakteristiky Typ oceli
» Oznaéeni dle norem CR, D, a USA
Pouziti » AISI — Ameri¢an Iron and Steel Institute, UNS -
» Pro zesilovani zdénych a betonovych konstrukci. Unified Numbering systém

Znacka dle :
DIN EN 10088-3 Cislo oznaceni Staré oznaceni
CSN EN 10088-3

X5CrNi 18-10 . 304Cu / S30400

Starsi standardni
oznaceni dle AISI / UNS

Prarezové a pevnostni charakteristiky

Pevnost v tahu Mezni sila v tahu Normova mez

2
Ozn./@ mm Plocha mm MPa KN kluzu MPa

KOMPAKT VAH 6
KOMPAKT VAH 8
KOMPAKT VAH 10

Profil mm

Stoupavost mm Hmotnost kg/mm Hmotnost kg/10m

KOMPAKT VAH 6 _ 0,000067 0,66907814
KOMPAKT VAH 8 _ 0,000079 0,78603427

KOMPAKT VAH 10 0,000111 1,11390476

Kontakt

SARON statika s. r.o. www.helikalni.cz
Manicky 46/5 .
61600 Brno, Zaboviesky mobil: 606 880 899

VySe uvedené Udaje jsou vysledkem technického vyvoje a praktickych zkuSenosti vyrobce. Spravné a Uuspésné pouziti tohoto
vyrobku je mimo kontrolu vyrobce. Za Skody vzniklé nedodrzZzenim technologického postupu vyrobce nenese zodpovédnost.
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KOMPAKT MPC 50 TtecHNICKY LIST

Malta polymercementova, mikroarmovana vodotésna hmota pro dodateéné lepeni specialnich nenapjatych
vyztuzi do zdénych a betonovych konstrukci, dale pro sanace poskozenych betonovych konstrukci.

HELIKALNI VYZTUZ

Vlastnosti
MPC 50 je dvouslozkova hmota. SloZzka A je polymerova disperze. Sucha slozka B je z jemného kfemitého pisku,
portlandského cementu, antikoroznich aditiv, mikroarmovacich viaken a dalSich specialnich dodatku.

» Vysoka pfilnavost k podkladu

» Vyborna aplikovatelnost ru€¢nimi i pneumatickymi aplikatory

» Tixotropni vlastnosti umozriuji nanaseni na svislé plochy v tloutce 2 cm bez ztékani

» Vysoké pevnostni charakteristiky

» Oproti srovnatelnym vyrobkdm disponuje lepSi zpracovatelnosti pfed i po naneseni na stavebni konstrukci
» Pfi tuhnuti a tvrdnuti nedochazi k objemovym zménam

Pouziti

» Pro lepeni specialni nerezové Sroubovicové — helikalni vyztuze, taktéz betonafské vyztuze do drazek a vrtd, pfi
zesilovani zdénych a betonovych konstrukci dodateéné vkladanou vyztuzi

» Pro srovnavani betonovych povrcha

» Pro reprofilace betonovych stropnic, schod( atd.

Technické udaje

Pracovni teplota od +5do +30°C

Doba zpracovani rozmichané hmoty cca 45 min

Tloust’ka vrstvy max. 15 mm v jednom nanosu

Orientacni spotieba 3 1/7 bm drazky pro helikalni vyztuz KOMPAKT
Zarucni doba a skladovani 12 mésicl v suchém prostoru

31 - sada (6,5 kg) 3| —-sada (6,5 kg)

Min. pevnost v tlaku po 28 dnech (OER) 50 MPa

Min. pevnost v ohybu po 28 dnech (OER) 10 MPa

Min. pfilnavost k betonu po 28 dnech (OER) 2 MPa

Objemova hmotnost Cisté smési 2003,9kg /m*®

Podklad

Povrch ploch v drazkach a vrtech a na sanovanych plochach u zdiva a betonu musi byt €isty, bez mastnych skvrn,
oleje, prachu, zbaven nesoudrznych ¢asti a podobnych nedistot. Nesoudrzné €asti betonu obsahujici chloridy
odstranime piskovanim, otlu¢enim apod. pfi reprofilacich betonu se na koncich zkorodovanych armatur doporucuje
odstranit beton tak, aby odkryl nékolik cm jejich nezkorodované &asti. V pfipadé silné koroze, ktera postihuje vice
jak 30% odkrytych armatur odstranime i zdravy beton do hloubky cca 20 mm a zkorodované armatury vyménime.
Pfed nanasenim podklad fadén navihéime vodou, stojici vodu odstranime.

Kontakt . .
Saron statika s.r.o. www.helikalni.cz
Manicky 5 mobil: 606 880 899
616 00 Brno

VySe uvedené udaje jsou vysledkem technického vyvoje a praktickych zkuSenosti vyrobce. Spravné a Uspésné pouziti tohoto
\ vyrobku je mimo kontrolu vyrobce. Za Skody vzniklé nedodrZzenim technologického postupu vyrobce nenese zodpovédnost. /




Michani

Do 10l prazdného kybliku vsypeme celé baleni suché slozky B, vlijeme celé baleni disperze A. Michame michacim
nastavcem na vrtacku s minimalnimi otaCkami az do dosazeni homogenni tvrdé plastické konzistence bez hrud.
Konzistenci malty mizeme pfed nanasenim upravit dodanim maximalné 0,11 vody. Je zakazano pfidavat do
pfipravené hmoty daldi material nebo vodu.

Aplikace

Pfed nanasenim malty MPC 50 fadné pfipravime podklad.

Pfi dodateéném vyztuzovani do drazky nanasime pomoci aplika¢ni pistole soumérnou vrstvu hmoty na zadni sténu
v tloustce 20 mm. Pfed vlozenim vyztuzného prutu sparovaci Spachtli zatlaéime hmotu dokonale k zadni sténé a
zajistime rovnomérnost vrstvy. DalSi kryci vrstvu nanadime pfed zatuhnutim vrstvy prvni. Pokud se jedna o posledni
vrstvu, zarovname ji sparovaci Spachtli v zavislosti na dalSich upravach.

Kotevni hmota je po namichani zpracovatelna v zavislosti na okolni teploté cca do 45 min., pfi kontinuelnim
promichavani i déle. Po 24 hodinach ma cca 30 % své konecné pevnosti, které dosahuje po 10-ti dnech.
Garantovana pevnost je dle platnych norem po 28 dnech. Pfi aplikaci nesmi byt teplota niz8i nez 0°C, dle platnych
norem niz8i nez 5°C min. po dobu 24 hodin. Po 24 h je nutno misto aplikace chranit proti mrazu nizSimu nez -5°C
po dobu 10 dni, dle platnych norem nema klesnout pod 0°C. Kotevni maltu je mozné modifikovat nemrznoucimi
pfisadami do betonu.

PFi aplikaci do vrtu trubicovym nastavcem na pistoli se musi nastavec volné pohybovat ve vrtu jiz pfed aplikaci na
sucho. Pak pfi injektazi do vyplachnutého vrtu je aplikacni sada samovolné pomalu vytlaCovana z vrtu tlakem
injektované hmoty.

Pro opravy menSich poSkozeni betonu rozmichdme maltu do stfedné plastické konzistence, aby se dala nanaset
hladitkem nebo zednickou Izici. Pfi sanacich vétSich poSkozeni do hloubky 5 cm nanasime MPC 50 v silnéjSich
vrstvach. Prvni vrstvu MPC 50 tvrdé plastické konzistence nanasime vtloukanim. Kazdou dal$i vrstvu nanasime
jesté pfed zatuhnutim vrstvy prvni.

Skladovani
Neoteviené baleni MPC 50 skladujeme az 12 mésicli v suchych vytapénych prostorach. Spotfebujte nejpozdéji do
data uvedeného na obalu.

Bezpecénost a ochrana zdravi
MPC 50 neni Skodliva latka ve smyslu Chemického zakona. Jelikoz obsahuje cement smichany s vodou,drazdi oci,
kdzi a sliznice. PFi praci uzivame rukavice. P¥i vniknuti do o€i vyplachujeme proudem vody.

Kontakt _ _
Saron statika s.r.o. www.helikalni.cz
Manicky 5 .

616 oo)[lamo mobil: 606 880 899

VySe uvedené Udaje jsou vysledkem technického vyvoje a praktickych zkuSenosti vyrobce. Spravné a uspésné pouziti tohoto
\ vyrobku je mimo kontrolu vyrobce. Za Skody vzniklé nedodrzenim technologického postupu vyrobce nenese zodpovédnost. /




HELIKALNI VYZTUZ

APLIKACNI POSTUP

APLIKACNI POSTUP

Pri zesilovani dodateénou helikalni vyztuzi

Technologicky postup viepeni dodatecné helikalni vyztuze do drazky ve zdivu nebo betonu

1. Drazka se frézuje drazkovaci frézkou se dvéma diamantovymi kotoudi, nejlépe frézkou s nastavitelnou
hloubkou fezu. Rozmér drazky se voli dle typu vyztuZeni, viz pfedchozi kapitoly.

2. Drazka se vyfoukd nebo vysaje, zbavi hrubSich nedistot a prachovych &asti. Pfed vlepenim se navlhdi,
vyplachne cCistou vodou, je vhodné penetrovat &i jinak sanovat dle zasad reprofilace a oprav zdiva a
betonu.

3. Kotevni malta se rozmicha pfimo v originalnim kybliku michacim nastavcem na vrtacku, smichanim suché
a tekuté slozky v baleni, dle navodu vyrobce. Po péti minutach znovu maltu promichame a pinime ji vodou
navihéenou aplikacni pistoli.

4. Na aplikaéni pistoli nasadime nastavec pro aplikaci do drazek a naneseme na zadni sténu drazky spojitou
min. 8—10 mm silnou vrstvu malty.

5. Predem nakraceny a tvarovany vyztuzny prut vtlaéime do malty v celé délce tak, aby jim byl dokonale
obalen ze zadni strany.

6. Na vyztuzny prut naneseme druhou spojitou vrstvou malty, v pfipadé instalace pouze jednoho profilu
helikalni vyztuZe az po vrch drazky.

7. Spérovaci Spachtli zatlatime tmel do drazky a srovname povrch kotevni malty v drazce.

8. Pokud je drazka vyplnéna do roviny stavajici konstrukce, nejsou nutné zadné dalsi upravy, &i kryci vrstvy.
V jiném pfipadé je mozno na kotevni maltu, ktera je na bazi polymer cementu, provést jakoukoli
povrchovou Upravu (omitku), jez je vhodna pro okolni material.

9. Pokud se vlepuje vice vyztuzi do hlubsi drazky za sebe, postup se opakuje dle bodu 5, 6, 7.

Technologicky postup viepeni dodatecné helikalni vyztuze do vrtu ve zdivu nebo betonu

1. Provedeme vrt do konstrukce elektrickou rotaéni pfiklepovou vrtaCkou. Prdmér vrtu se voli dle typu
vyztuzeni, viz pfedchozi kapitoly.

2. Vrt se vyfouka nebo vysaje, zbavi hrubsich nedistot a prachovych Casti. Pfed viepenim helikalni vyztuze se
navlhéi, vyplachne Cistou vodou, je vhodné penetrovat.

3. Kotevni malta se rozmicha pfimo v originalnim kybliku michacim nastavcem na vrtacku, smichanim suché
a tekuté slozky v baleni, dle navodu vyrobce. Po péti minutach znovu maltu promichame a plnime ji vodou
navlh&enou aplikacni pistoli.

4. Na aplika¢ni pistoli nasadime trubicovy nastavec pro aplikaci tmelu do vrtli zkraceny na konkrétni hloubku
vrtu.

5a. V pfipadé pokraovani vyztuze z drazky do vrtu vsuneme nastavec aZ na konec vrtu a cely ho vyplnime
pomoci aplika¢ni pistole kotevni maltou.

Helikalni vyztuz vtla¢ime do celé hloubky vrtu a sou€asné do pfilehlé draZky do prvni pfipravené vrstvy
malty, kde prut pokracuje.

5b. V pfipadé samostatné kotvy lepené do vrtu, do nastavce vytlacime maltu z aplikacni pistole az na jeho
konec a do plného nastavce veSroubujeme nakracenou helikalni vyztuz, jako ,naboj“. Nastavec s tmelem a
vyztuzi pak vsuneme na dno vrtu a pomoci aplikaéni pistole vyinjektujeme vyztuz do vrtu dokonale
obalenou kotevni maltou.

6. Upravime dle potfeby usti vrtu jako u aplikace do drazky.

Kontakt
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TECHNICKY LIST

BOROWOOD ®

Vysoce Ucinny pripravek na dlouhodobou ochranu dreva

Vyrobek:

ve vodé rozpustny prasek Setrici naklady a jednoduchy na pouziti.

Jedna se o sodnoboritou stl, vyvinuta na o$etfeni dfeva a jinych vyrobk{ na
zakladé dfevénych material(. Ma insekticidni a fungicidni vlastnosti vQci
dievokaznym organismdm. Lidé se obavaji toxickych chemikalii ve svych
domovech a konvenéni ochranné prostfedky mohou zpUsobit nejhorsi ptipady
znedisténi domaciho Zivotniho prostfedi. | kdy? je BOROWOOD® uéinny vuci
hmyzu, pro lidsky organismus neni Skodlivy, bez karcinogennich a mutagennich
projevd. MUZe se pouZit na o3etieni i uz napadeného dfeva, pro preventivni
Upravu uz v existujicich stavbach nebo osetieni difeva béhem vystavby. Ve
vodnim roztoku se pohybuje v dfevé dif(izi prostfednictvim porl. B&hem suseni
Feziva se dostava hloub&ji a hloub&ji do struktury dfeva. Z tohoto dtvodu
oSetreni boritany poskytuje hlubsi ochranu ve srovnani s jinymi ochrannymi
prostfedky. BOROWOOD® se v dfevé nerozklada a poskytuje dlouhodobou
ochranu.

Technické udaje Chemicky nazev oktoboritan disodny tetrahydrat
Vzorec Na,BgO;.3 . 4H,0
Molekulova vaha 412,62
Vzhled bily praSek
CAS 12280-03-4 nebo

12008-41-2 (bezvoda forma)

EINECS 2345410 (bezvodéa forma)
Objemova hmotnost kg / dm®: 0,5

Typick& chemicka Oxid bority (B203) 67,8 % (min.)

analyza Oxid sodny (Na,O) 14,6 %
Krystalicka voda 17,6 %

Charakteristika:

Neolejovy a bezbarvy—velmi dilezité pfi ochrané historickych budov. Neprchavy
a bez zapachu — neznepfijemfiuje vzduch v interiérech. Nekorozivni vici
zeleznému kovu. BOROWOOD® mé dllezitou pFidanou viastnost — zvysuje
odolnost dfeva vuci ohni.

Vhodnost:

BOROWOOD® je tdinny pro interiérové a exteriérové stavby, Cerstvé a starsi
dievo vsech typl véetné dfevotiisek, preklizek, laminacnich dyh, nabytkafského
dreva, zdi, dlazdic, cihel, asfaltu, betonu, ktery bude chranény od nadmérného
desté, a neni v pfimém kontaktu s pddou. Neni G&inny na glazovanych nebo
lakovanych povrsich.

Ucinnost:

Osetfeni boritany je relativné nizko toxicky proces a je povaZzovany za neskodny
pro ¢lovéka. RGzné druhy $kidct mohou vyZadovat rozdilnou koncentraci
boritant: Siroky rozsah hmyzu a plisni je zni¢en uZ pfi koncentraci boritanu
sodného okolo 0,2 %, pficemz termiti vyZzaduji vy3si koncentraci ochrany.



BOROWOOD® chréani dfevéné materialy pfed dfevokaznym hmyzem (l,), termity,
mravenci, brouky, Svabi (Coptotermes, Reticulitermes, Heterotermes,
Zootermopis, Kalotermes, Incisitermes, Camponotus, Bostrichidae, Anobiidae,
Cerambycidae) (P), hnedo, bielo, mokrohnilobné huby (Coniophora puteana,
Phanerochaete chyrsosporium, Fibroporia vaillantii), (Basidiomycedes / FB,
Ascomycetes / FA).

Tfida ohrozeni: Podle STN EN 335-1 a STN EN 335-2 pro tfidy ohrozeni
1. a2. Po dodatecné impregnaci lakem nebo lazurou
trida 3.

Typové oznaceni: Podle STN 490600-1 je I,, P, E, W, B (proti drevo

zabarvujicim houbam).

Pouziti: Pouziti Priprava roztoku |Vydatnost Aplikace
Preventivni 200 g/ 101 vody |5-7 m2 /| natér, postrik,
ochrana maceni
Napadené |[(600g/61lvody [5-7m2/1 natér, postrik,
drevo maceni

V pfipadé potreby barevného oznaceni je mozné pouzit potravinarskou barvu,
ktera je umisténa pod vickem. Na 10 litrG roztoku 1 sacek barvy & 2 g.

Zpusob aplikace:
Povrchovy (S), hloubkovy (P), povrchovy a hloubkovy (SP).

Cas potfebny k ucinku:
Ucinkuje ihned, ma biocidni tcinek.

Skladovani:
Skladujte na suchych mistech, mimo dosahu silnych redukcnich Cinidel.

Doba pouzitelnosti:
Pfi dodrzeni skladovacich podminek bez omezeni.

Likvidace odpadu:

Rozsypany material nebo jeho pripadné zbytky se mohou zlikvidovat jako
netoxicky odpad ; zdkaz opakovaného pouZiti oball ; prazdné obaly je mozné po
vymyti recyklovat.

Upozornéni:

S2 — Uchovavejte mimo dosahu déti.

S26 — V pripadé kontaktu s oima je potfebné ihned je vymyt velky
mnozstvim vody a vyhledat lékarskou pomoc.

S46 — V pripadé poziti vyhledejte Iékarskou pomoc a ukazte obal vyrobku a
nebo jeho oznaceni.

Ostatni udaje: Viz ,Karta bezpecnostnich udajﬂ“.

Uvedené Udaje jsou zaloZzené a odvozené od vyrobnich a aplikac¢nich
zkuSenostech vyrobce.

SCL a objektivni testovani:

(1) Jeff D. Lloyd, Reed L. Kirkland, Ron Cardoza, Jennifer L. Fogel, The
Ability of Boratetreated Wood to Provide Control of Non-wood-destroying



Pests. Forest Products Journal vol. 53 No. 6, pp 51-53.

(2) Timothy G. Myles. Use of Disodium Octaborate Tetrahydrate (TIM-BOR®)
to Protect Aspen Waferboard from Termites. Forest Products Journal vol. 44
No. 9 pp 33-36.

(3) J. Kenneth Grace, Robert J. Oshiro, Tony Byrne, Paul I. Morris and Kunio
Tsunoda (2001). Permofmance of Borates-treated Lumber in a Four-year,
Above-ground Termite Field Test in Hawaii. International Research Group on
Wood Preservation. Stockholm, Sweden. IRG Document No. IRG/WP 01-
30265.
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