
PŘÍLOHA 1 

Hliníková konzola – Hustota tepelného toku – 1. Měření 

 

1. Měření 

Datum Čas 
Hustota tepelného 
toku [W/m2] 

11.5.2018 12:10:34.100 15,60 

11.5.2018 12:10:34.500 15,60 

11.5.2018 12:10:34.900 15,60 

11.5.2018 12:10:35.300 15,60 

11.5.2018 12:10:35.700 15,60 

11.5.2018 12:10:36.100 15,50 

11.5.2018 12:10:36.500 15,40 

11.5.2018 12:10:36.900 15,40 

11.5.2018 12:10:37.300 15,40 

11.5.2018 12:10:37.700 15,40 

11.5.2018 12:10:38.100 15,40 

11.5.2018 12:10:38.500 15,30 

11.5.2018 12:10:38.900 15,30 

11.5.2018 12:10:39.300 15,00 

11.5.2018 12:10:39.700 14,80 

11.5.2018 12:10:40.100 14,60 

11.5.2018 12:10:40.500 14,60 

11.5.2018 12:10:40.900 14,40 

11.5.2018 12:10:41.300 14,10 

11.5.2018 12:10:41.700 13,90 

11.5.2018 12:10:42.100 14,00 

11.5.2018 12:10:42.500 14,10 

11.5.2018 12:10:42.900 13,80 

11.5.2018 12:10:43.300 13,60 

11.5.2018 12:10:43.700 13,20 

11.5.2018 12:10:44.100 12,70 

11.5.2018 12:10:44.500 12,30 

11.5.2018 12:10:44.900 12,20 

11.5.2018 12:10:45.300 12,40 

11.5.2018 12:10:45.700 12,70 

11.5.2018 12:10:46.100 12,90 

11.5.2018 12:10:46.500 13,00 

11.5.2018 12:10:46.900 13,30 

11.5.2018 12:10:47.300 13,80 

11.5.2018 12:10:47.700 14,20 

11.5.2018 12:10:48.100 14,30 

11.5.2018 12:10:48.500 14,70 

11.5.2018 12:10:48.900 15,20 

11.5.2018 12:10:49.300 15,50 

11.5.2018 12:10:49.700 15,60 

11.5.2018 12:10:50.100 15,60 

11.5.2018 12:10:50.500 15,40 

11.5.2018 12:10:50.900 15,30 

11.5.2018 12:10:51.300 15,10 

11.5.2018 12:10:51.700 14,90 

11.5.2018 12:10:52.100 14,50 

11.5.2018 12:10:52.500 14,20 

11.5.2018 12:10:52.900 14,00 

11.5.2018 12:10:53.300 13,70 

11.5.2018 12:10:53.700 13,30 

11.5.2018 12:10:54.100 13,30 

Součet 735,30 

Průměrná hodnota 14,42 

 


