
PŘÍLOHA 5 

Hliníková konzola – Hustota tepelného toku – 3. Měření 

 

3. Měření 

Datum Čas 
Hustota tepelného 
toku [W/m2] 

11.5.2018 13:10:05.000 14,10 

11.5.2018 13:10:05.400 14,10 

11.5.2018 13:10:05.800 13,90 

11.5.2018 13:10:06.200 13,70 

11.5.2018 13:10:06.600 13,50 

11.5.2018 13:10:07.000 13,30 

11.5.2018 13:10:07.400 13,40 

11.5.2018 13:10:07.800 13,60 

11.5.2018 13:10:08.200 13,70 

11.5.2018 13:10:08.600 13,90 

11.5.2018 13:10:09.000 13,70 

11.5.2018 13:10:09.400 13,60 

11.5.2018 13:10:09.800 13,20 

11.5.2018 13:10:10.200 12,80 

11.5.2018 13:10:10.600 12,80 

11.5.2018 13:10:11.000 12,80 

11.5.2018 13:10:11.400 13,00 

11.5.2018 13:10:11.800 13,10 

11.5.2018 13:10:12.200 12,80 

11.5.2018 13:10:12.600 12,60 

11.5.2018 13:10:13.000 12,30 

11.5.2018 13:10:13.400 11,70 

11.5.2018 13:10:13.800 11,50 

11.5.2018 13:10:14.200 11,40 

11.5.2018 13:10:14.600 11,50 

11.5.2018 13:10:15.000 11,60 

11.5.2018 13:10:15.400 11,80 

11.5.2018 13:10:15.800 11,90 

11.5.2018 13:10:16.200 12,20 

11.5.2018 13:10:16.600 12,50 

11.5.2018 13:10:17.000 12,80 

11.5.2018 13:10:17.400 12,90 

11.5.2018 13:10:17.800 12,80 

11.5.2018 13:10:18.200 13,00 

11.5.2018 13:10:18.600 13,40 

11.5.2018 13:10:19.000 13,60 

11.5.2018 13:10:19.400 14,00 

11.5.2018 13:10:19.800 14,50 

11.5.2018 13:10:20.200 14,70 

11.5.2018 13:10:20.600 14,80 

11.5.2018 13:10:21.000 14,70 

11.5.2018 13:10:21.400 14,50 

11.5.2018 13:10:21.800 14,20 

11.5.2018 13:10:22.200 14,00 

11.5.2018 13:10:22.600 13,70 

11.5.2018 13:10:23.000 13,30 

11.5.2018 13:10:23.400 13,20 

11.5.2018 13:10:23.800 13,20 

11.5.2018 13:10:24.200 13,60 

11.5.2018 13:10:24.600 14,40 

Součet 661,30 

Průměrná hodnota 13,23 

 

 

 


