
PŘÍLOHA 7 

Nerezová konzola – Hustota tepelného toku – 1. Měření 

 

1. Měření 

Datum Čas 
Hustota tepelného 
toku [W/m2] 

15.5.2018 08:32:43.600 12,30 

15.5.2018 08:32:44.000 12,30 

15.5.2018 08:32:44.400 12,40 

15.5.2018 08:32:44.800 12,40 

15.5.2018 08:32:45.200 12,40 

15.5.2018 08:32:45.600 12,30 

15.5.2018 08:32:46.000 12,30 

15.5.2018 08:32:46.400 12,30 

15.5.2018 08:32:46.800 12,30 

15.5.2018 08:32:47.200 12,20 

15.5.2018 08:32:47.600 12,20 

15.5.2018 08:32:48.000 12,10 

15.5.2018 08:32:48.400 12,10 

15.5.2018 08:32:48.800 12,10 

15.5.2018 08:32:49.200 12,10 

15.5.2018 08:32:49.600 12,00 

15.5.2018 08:32:50.000 12,00 

15.5.2018 08:32:50.400 12,00 

15.5.2018 08:32:50.800 12,00 

15.5.2018 08:32:51.200 12,00 

15.5.2018 08:32:51.600 12,10 

15.5.2018 08:32:52.000 12,10 

15.5.2018 08:32:52.400 12,20 

15.5.2018 08:32:52.800 12,20 

15.5.2018 08:32:53.200 12,20 

15.5.2018 08:32:53.600 12,20 

15.5.2018 08:32:54.000 12,30 

15.5.2018 08:32:54.400 12,30 

15.5.2018 08:32:54.800 12,30 

15.5.2018 08:32:55.200 12,20 

15.5.2018 08:32:55.600 12,20 

15.5.2018 08:32:56.000 12,20 

15.5.2018 08:32:56.400 12,20 

15.5.2018 08:32:56.800 12,10 

15.5.2018 08:32:57.200 12,10 

15.5.2018 08:32:57.600 12,10 

15.5.2018 08:32:58.000 12,10 

15.5.2018 08:32:58.400 12,10 

15.5.2018 08:32:58.800 12,10 

15.5.2018 08:32:59.200 12,10 

15.5.2018 08:32:59.600 12,10 

15.5.2018 08:33:00.000 12,20 

15.5.2018 08:33:00.400 12,20 

15.5.2018 08:33:00.800 12,20 

15.5.2018 08:33:01.200 12,30 

15.5.2018 08:33:01.600 12,30 

15.5.2018 08:33:02.000 12,30 

15.5.2018 08:33:02.400 12,30 

15.5.2018 08:33:02.800 12,40 

15.5.2018 08:33:03.200 12,40 

Součet 609,90 

Průměrná hodnota 12,20 

 

 

 


