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PŘÍLOHA Č. 2: Analýza vlivů na životnost rotorových lopatek turbíny provedená ve firmě LOM PRAHA s. p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Z důvodu citlivých informací jsou některé údaje pozměněny 

Výrobní 
číslo 

motoru 
Provozovatel Provozováno v Prostředí 

Celkový nálet 
[h] 

Nálet od 
poslední GO [h] 

Počet vyřazených lopatek TK 
[ks] 

Důvod vyřazení Stav alitace 

Počet vyřazených lopatek VT 
[ks] 

Důvod vyřazení 

1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň  2 stupeň   

4875168 Polsko Polsku Neznámý 1524 754 132 OK Hřebínky Špatný OK OK - 

2458798 Polsko Plosku Neznámý 1498 754 12 OK Hřebínky Špatný OK OK - 

1468745 AČR Afghanistánu Písek, prach  986 283 98 44 Tětivy Špatný OK OK - 

6541854 LOM PRAHA ČR Standardní 997 - Neproměřeny 33 Tětivy Špatný OK Neproměřeny - 

9758254 LOM PRAHA ČR Standardní 2026 983 OK OK - Špatný OK OK - 

3467985 LOM PRAHA ČR Standardní 1581 495 132 100 Nízké hřebínky Špatný OK OK - 

4582225 AČR Afghanistánu Písek, prach  938 - 132 OK Tětivy Špatný OK OK - 

4500064 AČR Afghanistánu Písek, prach  927 - 132 OK Mikro struktura Špatný OK OK - 

1594872 AČR ČR Standardní 2101 857 OK OK - Špatný OK OK - 

3546875 AČR ČR Standardní 1764 498 OK OK - Špatný OK OK - 

1258765 Ghana Ghaně Písek, prach  2968 1472 72 20 Hřebínky, tětivy Špatný 63 OK Vyřazeno na tvrdost 

1302121 Ghana Ghaně Písek, prach  2973 1472 74 54 Hřebínky, tětivy Špatný OK OK - 

9000416 AČR Afghanistánu Písek, prach  866 - 78 33 Tětivy Špatný OK OK - 

2703213 AČR Afghanistánu Písek, prach  2122 941 72 33 Tětivy Špatný 63 50 
Překročení otáček 

volné turbíny 


