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Aktuilngst tématu disertadni prace

komentaf:

UHPC je v posledni dobg ve stavebnictvi stale vice pouzivanym modernim materialem, a nabizi se
jeho vyuZiti i ve velmi exponovanych konstrukénich detailech inzenyrskych staveb, které vyzaduji
zna&nou trvanlivost a vysokou pevnost, jako jsou napiiklad spoje prefabrikovanych ¢asti
konstrukci a spfaZeni. PfedloZena prace shmuje vysledky komplexniho vyzkumu materidlovych
vlastnosti UHPC se zamé&fenim na jeho soudrZnost s betonafskou a pfedpinaci vyztuzi. Zahmuje
riizné vlivy na soudrznost mezi ob&ma materialy - protikorozni ochranu vyztuZe, extrémni teplotni
namahani, kotevni délku vyztuze. Takovy vyzkum je pro $ir§i a spolehlivé uplatnéni UHPC v
praxi velmi cenny, potfebny a vysoce aktudlni.
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Spinéni cila disertacni prace

komentaf:

Cilem préce bylo rozsifit a doplnit informace o moZnostech vyuzZiti vyhodnych vlastnosti UHPC v
exponovanych konstruké&nich detailech, a poskytnout tim podklad pro jeho pouzivéani ve stavebni
praxi i pro tvorbu efektivnich vypocetnich modeld. Dil¢i cile disertace jsou podrobné
specifikovany v kapitole 2 a byly splnény.
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Metody & postupy feSeni

komentaf:
Podstatncu &4sti prace je experimentalni vyzkum. Ten je zésadni ppro ziskéni spolehlivych
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informaci o fyzikéalnich vlastnostech a chovani materialu i konstruk&nich prvkli. Rozsahl¢ dilgi
experimenty byly podkladem pro provedeni a vyhodnoceni komplexnich zkouSek
prefabrikovanych dilct s UHPC spojem, a sptazenych ocelobetonovych nosnikii s UHPC spojem
reprezentujicich mostovku ocelobetonového mostu. Nekteré z provedenych experimentii byly
doprovéazeny numerickou analyzou. PouZitad metodika je velmi vhodna pro splnéni stanovenych
cila.
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VysledKky disertace - konkrétni prinosy disertanta

komentai:

Dil¢i vyskedky (pfevazné z provadénych experimentt) jsou uvedeny v jednotlivych kapitolach
prace. Sh-nuti hlavnich vysledki je pfedmé&tem kapitoly 5, zobecnéni je potom uvedeno v asti
kapitoly 6. Veskeré experimentalni prace - pfiprava experimentd, jejich provedeni, vyhodnoceni
vysledki a jejich zobecn&ni, byly provedeny samotnym disertantem a jsou pfimym vysledkem
jeho prace. To doklada i mimotradng rozsdhly seznam publikaci disertanta (v préci je uvedeno
141 publikaci).
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Vyznam pro praxi a pro rozvoj védniho oboru

komentai':

PiedloZena disertadni prace se komplexné vénuje materidlu UHPC jakoZto materidlu vhodnému
pro narocné a sloZité konstruk&ni detaily inZenyrskych konstrukci. V ramci provedeného vyzkumu
byla feSena mj. problematika optimalizace smé&si UHPC pro konkrétni redlné aplikace v ramci
Ceské republiky, a to jak z hlediska technologie vyroby, tak i ukladéni a zkouseni materialu &
realizace samotnych konstrukci. Z tohoto hlediska prace a jeji vysledky ptimo pfispivaji k
realizaci konstrukci s vyuZitim UHPC ve stavebni praxi. Sou€asné byly podrobn¢ zkoumany
vybrané materialové vlastnosti UHPC v rliznych souvislostech; ziskané vysledky a poznatky
vyznamné obohatily védecké zkoumani tohoto moderniho a inovativniho materialu.
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Formdlni iprava disertacni prace a jeji jazykova aroven

komentat:

Rozsahla prace (174 stran) spliiuje poZzadavky kladené na védecké dilo tohoto druhu. Obsahuje
viechny potiebné soudasti a je pfehledn& ¢lenéna do jednotlivych odborné zaméfenych kapitol.
Provadéns ginnosti jsou podrobné popsany se viemi potfebnymi udaji. Pe€livé zpracovany text je
bohat¢ a u¢eln€ doprovazen nazornymi ilustracemi, fotografiemi, grafy a tabulkami.
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Pripominky

Pro numericky model zkousky soudrznosti v programu ATENA byly pouZity kone€né prvky typu
"tetrahedon" (str. 88). Pro¢ byly pouZity pravé tyto prvky, jaké jsou jejich hlavni vlastnosti, kdy a
nakolik jsou vhodné pro nelinearni vypocty ?

Pti vypoétu deskového nosniku bylo spojeni mezi betonem a oceli ptedpokladano jako idealné
pevné (str. 142). Jaké byly dlivody takového postupu, jaké jsou jeho vyhody, a nakolik je tento
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ptedpoklad realisticky ?
Nakolik jsou zavéry z experimentalng ziskanych vysledkt jednoznaéné a statisticky pritkazné ?

Zivéredéné zhodnoceni disertace

Provedenym rozsahlym vyzkumem a ptedlozenou v&deckou praci disertant prokazal schopnost
samostatng a tvofivé védecké &innosti v ndro&né oblasti stavebnictvi, jak potvrzuji i jeho Cetn€
odborné publikace. Disertant tim nepochybng spliiuje podminky pro ziskdni akademického titulu.
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