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1. Informace o stavbé

Stavajici upravovany objekt je samostatné stojici o ptidorysnych rozmérech 16,8 x
16,4 m. Jedna se o dvoupodlazni objekt s puidnim prostorem pod ¢lenitou, ze severozapadni
strany valbovou stfechou, na jihovychodni stran¢ je Stit sedlové stfechy. Objekt neni
podsklepen. Konstrukéné se jedné o zdény objekt z cihelného zdiva s podélnymi 1 pti€nymi

MW

nosnymi sténami. Pficky jsou navrzeny v NP a IL.NP zdéné z cihelnych bloka tl. 115 mm.
Pticky ve IILNP jsou navrzeny sadrokartonové. Nové stropy nad [.NP a IL.NP jsou navrzeny
z valcovanych nosniki I ¢. 180 a Zelezobetonové desky tl. 100 mm + trapézovy plech.
Schodisté propojujici NP, ILLNP a pidni prostor je kamenné. Tento technologicky ptedpis
se bude zabyvat provadénim SDK podhledd v 1.NP budovy, kde se vyskytuji dva druhy
SDK desek (bez zvlaStnich pozarnich narokd a se zvySenymi pozadavky na pozarni

odolnost).
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2. Material

2.1. Spotieba materialu

Tab. ¢. 10 - Spotreba materialu SDK podhledu [Viastni provedeni]

Material Rozmér | MJ Spotieba Celkem potieba

Deska sadrokartonova 5,8 M2 2,5m2 2,32 => 3 desky

RIGIPS RB

12,5x1250x2000 mm

Deska sadrokartonova 55,7 M2 2,5m2 22,28 => 23 desek

RIGIPS RF

12,5x1250x2000 mm

Deska sadrokartonova 16 M2 2,5m2 6,4 => 7 desek

RIGIPS RF

15x1250x2000 mm

Profil R-CD 220,9 M 3m 73,63 => 74 profilu

Profil R-UD 123,46 | M 3m 41,15 => 42 profili

Spojovaci kus R-CD 12 KS 1 kus 12 Kust

Kiizova rychlospojka 94 KS 1 kus 94 Kusi

Rychlozavés pérovy 77,5 M2 1,1 ksnam2 | 85,25 => 86 kusii

Napojovaci té€snéni 123,46 | M Im Baleni 30 m => S baleni

Samotezny Sroub 77,5 M2 17 ks nam2 1317,5 => 1320 Sroubi =>
14 baleni

Vyztuzna paska pro 77,5 M2 1,1mnam2 | 85,25=>4role (25 m)

spary desek

Sparovaci tmel MAX 77,5 M2 0,3 kgnam2 | 23,25 kg => 1 pytel (25 kg)

Tmel pro kone¢nou 77,5 M2 0,1 kgnam2 | 7,75 kg => 2 védra (5 kg)

upravu ProMix Finish

Mineralni izolace 77,5 M2 1m2 77,5 =>4 baleni (19,2 m2

DEKWOOL baleni)

3. Doprava, skladovani a manipulace

Dodavku materialu zajisti odbornd firma pomoci nakladniho automobilu. Material
bude po stavbé, tak 1 na misto pracovisté prepravovan ruéné. Desky budou skladovany uvnitf
objektu. Desky budou uloZzeny na dievénych prknech ve vzdalenosti 0,5 m. Profily a ostatni

potifebné materialy budou skladovany v originalnich obalech v misté¢ montaze.

3.1. Pripravenost stavenisté

Aredl staveni$té je oplocen mobilnim plotem s draténym pletivem vysSky 2 m s
ocelovymi sloupky. Vjezd na staveni$té zajiStén branou, kde je oploceni pieruSeno. Brana

bude opatiena zdmkem, aby bylo zabranéno vstupu nepovolenym osobam na staveniste.



Vsechny inzenyrské sité i pripojky a jejich vyvody jsou patficné vyznaceny. Voda se bude
moct Cerpat ze stavajici ptipojky. Rozvod elektrické energie (230 a 400 V) bude zajistén
pies stavebni rozvadé¢ s meéfenim elektrické energie. Zakladni hygienické podminky budou

zajistény mobilnim biologickym WC.
3.2. Pripravenost pracovisté

Jelikoz je konstrukce nenosného charakteru, nesmi byt béhem uzivani stavby
zatézovana vlivem prihybti a posuvii nosnych konstrukci objektu. Povrchova teplota
konstrukce by neméla piekrocit +45 °C dlouhodobé nebo +60 °C po dobu max. 1 hodiny.
Sadrokartonové konstrukce se montuji po dokonceni a potfebném vyschnuti mokrych
procest v interiéru (podlahy, omitky). Vlhkost stén a stropti mé byt ustalend, povrchy suché

a podkladni betony vyzralé. Montaz se provadi po osazeni oken. [11]

4. Pracovni podminky
4.1. Bezprostiedni podminky pro praci

Pfi montazi podhledu musi byt ukonceny mokré procesy. Povrchy musi byt suché,
vlhkost stén a stropli ustalena. Konstrukei je potieba chranit proti neptiznivym klimatickym

vlivim. Tmeleni a lepeni je pfipustné pouze pfi teplotach v mistnosti nad +5 °C.

4.2. Struktura pracovni Cety

Mistr sadrokartonait, 2 pracovnici (zauceni v praci se sadrokartonem), pomocny

délnik.
4.3. Stroje pristroje a pracovni pomiicky

Nz na fezani sadrokartonu, niizky na plech, Sroubovacka s rychlosrouby, kiizovy

laser, vodovaha, kbeliky, zednicka 1zice, michaci metla, stérky a Spachtle, znackovaci $itira.
5. Pracovni postup

V prvni fadé je potfeba na sténé vyznacit vySku a polohu obvodové konstrukce
nosného systému. Spravného vytyceni docilime pomoci laserové vodovahy a napnutim
znackovaci $iGry na povrchu stény. Pfi vytyCovani musime brat v tvahu tlouStku
sadrokartonovych desek 12,5 mm, jelikoz vyznacujeme troven konstrukce. Obvodové
profily UD pied upevnénim na sténu podlepime napojovacim tésnénim, které zmirni

nezédouci zvuky konstrukci. Po vyznacené obvodové ¢are piedvrtdme otvory, na kterych
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nasledné ukotvime UD profily natlu¢enim plastovych hmozdinek. V ptipad¢ upeviovani
UD profiltl na sadrokartonovou sténu je potieba pouzit jiné ptipevitovaci prosttedky (napf.
Srouby). Pii upeviiovani musime dodrzet maximalni rozte¢ 800 mm a maximalni vzdalenost

od roht mistnosti 200 mm.

V dalsi ¢asti si namétime CD profily podle rozmérli mistnosti a piipadné si je
upravime pomoci niizek na plech. Nosné CD profily pokladdme shora na obvodové UD
profily. Prvni CD profil by m¢l byt umistén maximalné 1 m od okraje stény a nasledné 1 m
Vv osové vzdalenosti s ndsledujicim profilem. Dale si pomoci metru a tuzky vyznacime
polohu montaznich CD profild, které maji byt od sebe vzdaleny 0,5 m. Montazni CD profily
osazujeme do obvodovych UD profili. V mistnostech vétSich nez 25 m2 je zapotiebi umistit
CD profily vedle UD profilti z divodu pfipeviiovani oplasténi. Profily by se mély vzajemné
ptekryvat minimalné 2 cm a nemély by byt kotveny na doraz. Takto poskladané profily
vytvoii sit’ o velikosti pole 0,5 x 1 m. Nasledn¢ spojime montazni profily s nosnymi pomoci
kfizovych spon. Pfi vétSich rozmérech mistnosti bude zapottebi CD profily pospojovat,
k ¢emuz pouzijeme spojku CD profild. Dbame na to, aby spoje nebyly umistény pouze
V jedné Casti mistnosti.

Na stropni plose si vyznacime budouci polohu zaveést pomoci kiizového laseru.
Standartné se umist'uje prvni zavés 90 cm od kraje mistnosti a 90 cm od dal§iho zavésu.
V téchto bodech ukotvime nosné draty pomoci stropnich hiebil. Na tyto draty nasledné
pfipevnime c¢tyfbodovy zavés, ktery ulozime do nosnych CD profili. Po dokonceni

spojovani jednotlivych profilii zkontrolujeme rovinnost konstrukce.

Jesté pred upevnénim sadrokartonovych desek umistime celoplosné (bez mezer)
mineralni izolaci. Tato izolace pfispéje k akustické vyrovnanosti. Pro pohodIng;si
upevilovani sadrokartonovych desek k profilim pouZijeme Sroubovacku s rychloSrouby.
Srouby se upeviiuji v maximélni vzdalenosti 17 cm od sebe. Pro montaz desek se doporuduje
spoluprace minimaln¢ dvou pracovniki. Desky pii pokladani orientujeme délkou kolmo
Kk montaznim profilim, a to tak aby pficna hrana desky vys$la na osu profilt. Pfi montazi
musime kontrolovat polohu pfi¢nych spar tak, aby nevznikaly kiiZové spoje desek. Vhodné
je napiiklad zacit druhou fadu deskou zkracenou na polovinu. Pro zkraceni desek pouzijeme
niz na sadrokarton, kterym desku nafizneme a poté odlomime. Po obvodu jsou desky
pfipeviiovany do UD profilu, v pfipadé vétSich mistnosti do ptipravenych obvodovych CD

profili. Mezi st€nou a deskou podhledu nechdme mezeru cca 6 mm, ktera se pozd¢ji vytmeli.



Do nadoby s vodou vlozime sparovaci tmel a nechdme ho nasaknout. Poté tmel
zamichame lzici podle ndvodu na baleni. Pomoci $pachtle naneseme tenkou vrstvu tmele na
spoje desek. Nasledné do této vrstvy vlozime skelnou vyztuznou pasku, kterou pietdhneme
dalsi tenkou vrstvou tmelu. Dale musime zatmelit hlavicky Sroubli. Mezeru mezi deskami
podhledu a sténou mistnosti vyplnime kluznou paskou a tmelem. Obvodové spary dale
tmelime jako spary podélné a pii¢né. Druhou vrstvou tmelu prestérkujeme vyschlou prvni

vrstvu a uhladime do ztracena.

Na finalni vrstvu pouzijeme pastovy tmel, ktery je potfeba promichat michaci
metlou. Po zaschnuti tmelu ptebrousime povrch brusnou miizkou. Davame pozor na to,

abychom neporusili vyztuznou pasku ani povrch sadrokartonovych desek. [11][12][13]



5.1. Pracovni diagram
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6. Jakost a kvalita

6.1. Vstupni kontrola

o Kontrola projektové dokumentace dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
o Piejimka stavenisté

o Kontrola materialu

o Kontrola skladovani materidlu

6.2. Meziopera¢ni kontrola

o Kontrola rovinnosti obvodovych profilt
o Kontrola rozteci hlavnich profilt
o Kontrola tmeleni

6.3. Vystupni kontrola

Povrch musi odpovidat stupni jakosti Q2 — standartni tmeleni. Mezni odchylka
rovinnosti hotovych konstrukei se lisi dle rozméri mistnosti podle CSN 73 0205 tabulka

A.3.
o £5mm-—vicenezl mdo4m
o £8mm-—vicenez4mdo 10 m

o +15mm —vicenez 10 m

7. BOZP — pozadavky a opatieni

Pracovisté¢ v okamziku ptedani zhotovitelovi musi odpovidat pozadavkim BOZ a
PO. Po celou dobu vystavby bytového domu bude na stavenisti zajiStén odborny stavebni
dozor. Pred zahajenim stavebnich praci musi byt vSichni zaméstnanci prokazatelné
seznameni s problematikou stavby a pfisluSnymi technologickymi ptedpisy a pracovnimi
postupy. RovnéZz musi byt prokazatelné seznameni se zdsadami ochrany zdravi a
poskytovani prvni pomoci. VSichni zaméstnanci jsou povinni dodrZovat platné predpisy
BOZP zakona 601/2006 Sb., ze kter¢ho vychazi metodika technologického postupu a fidi se
jimi kvalita prace, kvalifikace i pfedepsana bezpecnostni Skoleni pracovnikii, dale natizeni
vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, Zakonik prace 262/2006
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Sb. a Stavebni zakon ¢. 183/2006 Sb. Na stavenisti a pracovisti je nutné dodrzet bezpecnost
a ochranu zdravi. Jde zejména o zakon ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb., nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., nafizeni vlady ¢. 21/2003

Sb., zakon ¢. 183/ 2006 Sb., zdkon €. 262/2006 Sb.

Tab. ¢. 11 - Vyhodnoceni rizik [Viastni provedeni]

CINNOST RIZKO | NAVRH OPATRENI | ZAVAZNOST | PRAVDEPODOBNOST | MIRA
RIZIKA
Pohyb po Zakopnuti Pravidelny uklid 2 4 Stredni
stavbé pracovisté, OOPP
prace | Nebezped
s elektrickymi . Revize, §koleni 3 3 Stfedni
Y elektrickym
zafizenimi
proudem
Manipulace s Pad zadni
Pu \ predmétu OOPP 2 2 Stredni
materidlem
na nohu
Manipulace | Namozeni €i Sprévné zpdisob
s tézkymi poranéni pravne zpusoby 4 2 Stredni
Y oy ruéni manipulace
bremeny patere
Rezéni Porezani OOPP — rukavice 3 2 Stredni
Manipulaces | seni oci OOPP — bryle 3 3 Stiedni
tmelem

8. Ochrana okoli a Zivotniho prostredi

8.1. Hluk a prasnost

Pti stavebni ¢innosti bude nutno dodrZovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi
stanovené v NV €.148/2006 o ochrané zdravi pied neptiznivymi u€inky hluku a vibraci. Pfi

realizaci podhledt se nepfedpoklada piekroceni limit hluku v okoli stavby.

8.2. Nakladani s odpady

Hospodateni a nakladani s odpady bude dodrzovano dle zakona €. 541/2021 Sb. O
odpadech. Konkrétni zpiisoby jsou ur€eny provadécimi piedpisy.

Tab. ¢. 12 - Tabulka odpadui [Viastni provedeni dle [9]]

Katalogové Cislo Druh odpadu Kategorie odpadu Nakladani s odpady
150102 Plastové obaly 0 Recyklace
170203 Plasty 0 Recyklace
17 04 05 Ocelové profily 0 Recyklace
150101 Papirové obaly 0 Recyklace
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SAINT-GOBAIN

I Rigips

Vlastnosti vyrobku:

TECHNICKY LIST

Sadrokartonova stavebni

deska RB (A)

Vlastnost Hodnota Jednotka
Vyrovnana vlhkost pfi 20°C a 65 _ o .
% relativni vihkosti ~05 0 LIl
Tepelna vodivost vypoctova

hodnota 021 W/ mK
Faktor difuzniho odporu p 6-10 ---
Soudcinitel délkové roztaznosti 5.8x10° na %

pfi zméné vlhkosti relat. vihkosti
quucmvltevl délkové roztaznosti 1.3-2,0x10° na °K

pfi zméné teploty

Reakce na ohen dle CSN EN

13501-1 A2-s1,d0 -

VYDANO: 01. 10. 2017

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Smrckova 2485/4, 180 00 Praha 8 — Liberi

tel.: 220 406 606, mobil: 724 600 800, e-mail: ctp@rigips.cz
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Mechanické vlastnosti:

Vlastnost Namahani | Oznaéeni MPa
Pevnost v tahu KoImI?aI:tglr?uknum ozx L 1,0-1,2
$3n& s viak
Pevnost v tlaku Kolml?al:tglr?uknum obz L 50-10,0

Soubelz(zar;?oiallakny GDzn 5,0-10,0
Kolmo k vlakndm
Pevnost ve smyku kartonu oyx L 3,0-4,5
Soubel(zr;?oﬁallakny Gyxn 25-40
Modul pruzZnosti Kolmo k vlaknam
v tahu za ohybu kartonu R UL
Soubszné s vigkny Eozn 2500
Tvrdost (Brinell) KOI”&Z Skkslose EszL 10- 18

Vyrobek :
Stavebni deska RB (A) je sadrokartonova deska dle CSN EN 520 typu A. Licovy karton je barvy

svétleSedé. Pro snadnou identifikaci je potisk hrany desek proveden modfe.

Pouziti vyrobku:
Zasady montaze vyrobku v€. povrchovych Uprav jsou popsany v technologickém navodu

montaze Rigips (viz Montazni pfiru¢ka sadrokartonare).

Stavebni deska RB (A) je standardni sadrokartonova deska uréena do konstrukci bez zvlastnich

narokl na pozarni odolnost ¢i vzduchovou nepriizvuénost.

Druhy sadrokartonovych desek Rigips a jejich znaéeni:
m stavebni desky Rigips RB (A)
(dle CSN EN 520 A, dle DIN 18180 GKB)

Hrany sadrokartonovych desek:

Podélné hrany

Standardné jsou dodavany desky o Sifce 1 200 a 1 250 mm s hranou PRO (AK)

— zplostélé, oplasténé kartonem. V tloustce 18 mm jsou dodavany desky s hranou
VARIO-PRO (HRAK) — zaoblené a zplostélé, oplasténé kartonem.

Pfiéné hrany

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

- L]
Tl
Smrckova 2485/4, 180 00 Praha 8 — Liben R'g'ps

tel.: 220 406 606, mobil: 724 600 800, e-mail: ctp@rigips.cz SAINT-GOBAIN



Standardné jsou dodavany hrany kolmo fezané (SK). Sadrokartonové desky o Sifce

1 250 a délce 2 000 mm jsou dodavany s kolmo fezanou i zkosenou hranou (SK/F).

EPD:

Dopady vyrobku na Zivotni prostfedi jsou dokumentovany v nezavisle ovéfeném
Environmentalnim prohlaseni o produktu.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci:

Pfipravek neni klasifikovan dle 1999/45/E jako nebezpeény. Nema zadné
nebezpelné vlastnosti.

Bezpecnostni list podle pfilohy €. 2 nafizeni (ES) 1907/2006(REACH), v platném
znéni neni proto pozadovan. Pfi praci s pfipravkem dodrzujte obecna pravidla

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Reakce na ohen:

V$echny druhy sadrokartonovych desek Rigips jsou dle normy CSN EN 520
zafazeny do tfidy reakce na ohen A2-s1, d0. VSechny druhy sadrokartonovych
desek Rigips jsou v souladu s normou CSN 73 0862 zafazeny do skupiny materiald

stupné hoflavosti A — nehoflavé.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

- L]
-
Smrckova 2485/4, 180 00 Praha 8 — Liben R'g'ps

tel.: 220 406 606, mobil: 724 600 800, e-mail: ctp@rigips.cz SAINT-GOBAIN



I Rigips

SAINT-GOBAIN

TECHNICKY LIST

Sadrokartonova
protipozarni deska

RF (DF)

QQE(D.F) 12
Vlastnosti vyrobku:
Vlastnost Hodnota Jednotka
Vyrovnana vlhkost pfi 20°C a 65 _ o .
% relativni vihkosti ~0,5 /6 Hmotnosti
Tepelna vodivost vypoctova 021 W/ mK
hodnota '
Faktor difuzniho odporu p 6-10 ---
Soucinitel délkové roztaznosti 5.8x10° na %
pfi zméné vlhkosti relat. vihkosti
quucmvltevl délkové roztaznosti 1.3-2,0x10° 7 O
pfi zméné teploty
Reakce na oheri dle CSN EN A2-s1.dO L

13501-1

VYDANO: 01. 10. 2017

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
Smrckova 2485/4, 180 00 Praha 8 — Liberi
tel.: 220 406 606, mobil: 724 600 800, e-mail: ctp@rigips.cz
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Mechanické vlastnosti:

Vlastnost Namahani | Oznaéeni MPa
Pevnost v tahu KoImI?aI:tglr?uknum ozx L 1,0-1,2
$3n& s viak
Pevnost v tlaku Kolml?al:tglr?uknum obz L 50-10,0

Soubelz(zar;?oiallakny GDzn 5,0-10,0
Kolmo k vlakndm
Pevnost ve smyku kartonu oyx L 3,0-4,5
Soubel(zr;?oﬁallakny Gyxn 25-40
Modul pruzZnosti Kolmo k vlaknam
v tahu za ohybu kartonu R UL
Soubszné s vigkny Eozn 2500
Tvrdost (Brinell) KOI”&Z Skkslose EszL 10- 18

Vyrobek:

Protipozarni deska RF (DF) je sadrokartonova deska dle CSN EN 520 typu DF. Licovy karton je
barvy rizové. Pro snadnou identifikaci je potisk hrany desek proveden Cervené

Pouziti vyrobku:
Zasady montaze vyrobku v¢€. povrchovych uUprav jsou popsany v technologickém navodu

montaze Rigips (viz Montazni pfiru¢ka sadrokartonare).

ProtipoZzarni deska RF (DF) je sadrokartonova deska s kontrolovanou objemovou hmotnosti
uréena do konstrukci se zvySenymi poZzadavky na poZarni odolnost.

Druhy sadrokartonovych desek Rigips a jejich znaceni:
m Protipozarni desky Rigips RF (DF)
(dle CSN EN 520 DF; dle DIN 18180 GKF)

Hrany sadrokartonovych desek:

Podéiné hrany

Standardné jsou dodavany desky o Sifce 1 200 a 1 250 mm s hranou PRO (AK)
— zplostélé, oplasténé kartonem. V tloustce 18 mm jsou dodavany desky s hranou

VARIO-PRO (HRAK) — zaoblené a zplostélé, oplasténé kartonem.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
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Pricné hrany
Standardné jsou dodavany hrany kolmo fezané (SK). Sadrokartonové desky o Sifce

1 250 a délce 2 000 mm jsou dodavany s fezanou zkosenou hranou (F).

EPD:

Dopady vyrobku na Zivotni prostfedi jsou dokumentovany v nezavisle ovéfeném
Environmentalnim prohlaSeni o produktu.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci:

Pripravek neni klasifikovan dle 1999/45/E jako nebezpeny. Nema zadné
nebezpedné vlastnosti.

Bezpecnostni list podle pfilohy €. 2 nafizeni (ES) 1907/2006(REACH), v platném
znéni neni proto pozadovan. Pfi praci s pfipravkem dodrzujte obecna pravidla

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Reakce na oheri:

V$echny druhy sadrokartonovych desek Rigips jsou dle normy CSN EN 520
zarazeny do tfidy reakce na ohen A2-s1, d0. V3echny druhy sadrokartonovych
desek Rigips jsou v souladu s normou CSN 73 0862 zafazeny do skupiny materiald

stupné hoflavosti A — nehoflavé.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
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TECHNICKY LIST

SAINT-GOBAIN

I Rigips

Skelna paska

oy
! O4LY
Popis vyrobku: @ y

Skelnd vyztuzna péska je vyrobena ze specialni netkané textilie ze skelného vldkna.

Oblast pouziti:

Zasady montaze vyrobku v€. povrchovych Uprav jsou popsany v technologickém navodu montéaze
Rigips (viz Montazni pfiruCka sadrokartonare).

Skelna vyztuzna péaska je uréena pro pouziti pfi sparovani sadrokartonovych a sadrovlaknitych
desek.

Zpracovani:
Skelnou vyztuznou pasku je tfeba vlozit do tenké vrstvy Cerstvého tmelu. Po zaschnuti prvni vrstvy

tmelu se spary prestérkuji, hranou hladitka se tmel roztahne do Sifky a uhladi do ztracena.

Po zaschnuti tmelu se provede pfebrouSeni tmeleného povrchu (doporuc¢eno provadét pomoci
specialni smirkové mrizky). Kone&nou Upravu povrchu je mozno provést praskovym tmelem Rifino

Top nebo pastovymi (finiSovacimi) tmely ProMix Mega ¢i ProMix Finish.

Technicka data:

Hodnota

Skelna vyztuznéa paska je Siroka 50 mm

Baleni:

Role /25 m Karton /40 ks

VYDANO: 01. 10. 2017 (
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SAINT-GOBAIN ProMix Finish

O 'IRigips

Popis vyrobku:

Jemny pastovy finalni tmel pro vnitfni pouziti - ur€eny pro finalni tmeleni spar sadrokartonovych
desek. Tmel je mozno pouzit i pro celoplodné tmeleni, tj. pro celoplo$né stérkovani. Tmel vysycha

na vzduchu a je vhodny k ruéni aplikaci.

Barva: Bila

Oblast pouZiti:

Zasady montaze vyrobku v&. povrchovych uUprav jsou popsany v technologickém navodu montaze

Rigips (viz Montazni pfiru¢ka sadrokartonare).

Tmel je dodavan v konzistenci vhodné pro pfimé pouziti uréeny pro finalni tmeleni spar
sadrokartonovych desek v€. celoplosného tmeleni sadrokartonu a jinych povrchG napf. omitek,

betonu apod. (max. tl. 3 mm) v interiéru.

VYDANO: 01. 10. 2017 (
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
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Technickda data:

Vlastnost Hodnota

Reakce na ohen A2-s1,d0

Pevnost v tlaku NPD

Vzlinavost NPD

PFidrznost k podkladu NPD

Paropropustnost NPD

Tepelna vodivost NPD

EN 13963 jako typ 2A Konecény sparovaci material na sadrokartonové desky
Spotieba: cca 80 g/m? (finalni pretmeleni spar)

cca 1,7 kg/m?/mm (celoplo$né)

Zpracovani:
Podminky pro aplikaci

Aplikace se provadi pfi teploté prostfedi, podkladu a materialu vy3$si nez +5 °C. Podklad musi byt
v souladu s platnymi normami, soudrzny, suchy, d&isty a zbaveny prachu, mastnoty i

nesoudrznych vrstev a jinych necistot.
Zpracovani

Pfed pouzitim rozmichejte. V pfipadé potfeby mize byt zfedéno Cistou vodou do 5% objemu.
Nadmérné ziedéni zvysSuje smrétovani (propadani) tmelu a zpomaluje vysychani. Tmel se nanasi

v tenkych vrstvach.

Pfed aplikaci tmelu je tfeba nechat podkladni vrstvu fadné vyschnout. Pfed finalnim brouSenim je

tfeba naneseny tmel ponechat fadné vyschnout.

Zaschly material se snadno brousi.
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Skladovani:

Material si zachovava své vlastnosti po dobu 12-ti mésict ode dne vyroby. Produkt je nutno
skladovat v suchém prostfedi pfi teplotach v rozmezi +5°C - +30°C. Po ukonCeni prace s tmelem

je tfeba védro opét peclivé uzavrit.

Bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci:

Pfed zapoCetim prace vénujte pozornost pokynim, které jsou uvedeny na obalu vyrobku.
Dodrzujte obecna pravidla bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Pfi praci s vyrobkem nejezte,

nepijte, nekufte a pouzivejte pfedepsané ochranné pracovni pomucky.

Bezpec€nostni list pro produkt neni zpracovan. Podle Nafizeni 1278/2008/ES smés nebyla
klasifikovana jako nebezpeéna a nesplfiuje podminky stanovené v ¢lanku 31 nafizeni 1907/20086,

pfi jejichZ splnéni je nutno bezpecnostni list zpracovat.

Likvidace odpadu:

Podstupujte podle zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech, v plathném znéni.

Baleni:
5 kg /védro paleta 120 ks /600 kg

15 kg/védro paleta 44 ks/660 kg

25 kg /védro paleta 33 ks /825 kg

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips i’%ﬁ R'. '. S
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SAINT-GOBAIN

I Rigips

Popis vyrobku:

Tmel MAX je sadrovy tmel uren ke sparovani a celoploSnému tmeleni sadrokartonu s nebo bez
vyztuzné pasky klasifikovany dle CSN EN 13963 jako typ 4B.

Barva: svétle bézZzova

Oblast pouZiti:

Zasady montaze vyrobku v&. povrchovych Uprav jsou popsany v technologickém navodu montaze

Rigips (viz Montéazni pfiruCka sadrokartonare).

Sadrovy tmel MAX je praskova hmota uréena ke sparovani i celoploSnému tmeleni sadrokartonu.
Tmeleni pficnych spar se zkosenou hranou sadrokartonovych desek Ize provadét bez pouziti
vyztuzné pasky za predpokladu dodrzeni technologického postupu — viz. Montazni pfFirucka
sadrokartonare Rigips. Sadrokartonové desky s jinym typem hran, konstrukéni desky RigiStabil,
akustické dérované desky Gyptone a Rigitone, sadrové desky se skelnou vyztuzi (napf. Glasroc F

Ridurit, Glasroc F Riflex) je nutno tmelit s vyztuZznou péaskou.

VYDANO: 01. 10. 2017 (
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
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Tmel vynika vysokou pevnosti, minimalnim propadanim a velmi snadno se brousi.

Technicka data:

Vlastnost Hodnota
Smésny pomér s vodou 5kg/ 2,51
Zpracovatelnost cca 40 minut
Spotieba 0,3 kg/m? (spara)
Reakce na oheri Al
Pevnost v tahu za ohybu Vyhovél
Nebezpecéné latky NPD

CSN EN 13963 jako typ 4B.

Zmény poméru suché smési a vody se projevi na vlastnostech zpracovavané smési, zejména

dobé tuhnuti a vysledné pevnosti.

Zpracovani:
Podminky pro aplikaci

Aplikace se provadi pfi teploté prostfedi, podkladu a materialu vy3$si nez +5 °C. Podklad musi byt
v souladu s platnymi normami, soudrzny, suchy, d&isty a zbaveny prachu, mastnoty i

nesoudrznych vrstev a jinych necistot.
Zpracovani
K pfipravé tmelu je nutno pouZzit Cistou nadobu, Cisté naradi a Cistou vodu.

Na 5 kg sypké hmoty se pouzije cca 2,5 litru Cisté vody. Po 3 minutach rozmichejte dohladka ru¢né
nebo elektrickou metlou s nizkymi otaCkami (michani elektrickou metlou zkracuje dobu

zpracovatelnosti). Do rozmichané smési nepfisypavejte suchy material, hrozi tvorba hrudek.

Do materialu, u kterého jiz za€al proces tuhnuti, se nesmi dolévat voda a nesmi byt dal

zpracovavan.
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Skladovani:

Material si zachovava své vlastnosti po dobu 12-ti mésici ode dne vyroby. Oteviené baleni je

nutno spotfebovat do 3 mésica.

Produkt je nutno skladovat v suchém prostfedi pfi teplotach v rozmezi +5°C - +30°C. Plsobenim
vlhkosti na produkt pfed jeho zpracovanim mize nastat zména fyzikalnich vliastnosti, resp. snizeni

reaktivnosti s vodou.

K ochrané produktu béhem nebo pfed jeho zpracovavanim je tfeba oteviené nebo porudené pytle

nalezité ochranit pred pisobenim vzdusné vihkosti.

Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci:

Pfed zapoCetim prace vénujte pozornost pokynim, které jsou uvedeny na obalu vyrobku.
Dodrzujte obecna pravidla bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Pfi praci s vyrobkem nejezte,

nepijte, nekufte a pouzivejte pfedepsané ochranné pracovni pomucky.

Bezpec€nostni list pro produkt neni zpracovan. Podle Nafizeni 1278/2008/ES smés nebyla
klasifikovana jako nebezpecna a nespliiuje podminky stanovené v ¢lanku 31 nafizeni 1907/20086,

pfi jejichz spInéni je nutno bezpec€nostni list zpracovat.

Likvidace odpadu:

Podstupujte podle zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.

Baleni:
5 kg /pytel paleta 216 ks /1080 kg

25 kg /pytel  paleta 40 ks /1000 kg

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips f’% R'. '. S
Smrékova 2485/4, 180 00 Praha 8 — Libefi AL g p

tel.: 220 406 606, mobil: 724 600 800, e-mail: ctp@rigips.cz SAINT-GOBAIN



TEPELNEIZOLACNI MATERIALY

TEPELNA IZOLACE Z MINERALNICH VLAKEN

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

DEKWOOL r je vicelcCelova tepelné izolace

na béazi sklenénych mineralnich vidken. Material
je diky svym tepelnéizola¢nim vlastnostem,
nizké hmotnosti, dobré zpracovatelnosti

a dalsim technickym vlastnostem vhodny
zejména pro zabudovani do lehkych konstrukci
staveb. Material je dodavan v podobé
rolovanych pasl v Usporném kompresnim
obalu.

VYROBA

Vyroba materialu spociva v rozvlaknovani
taveniny z kiemicitého pisku, recyklovaného
skla a dalsich pfisad. Z mineralnich viaken

se na vyrobni lince vytvafi pas, ktery se déli
fezanim na potiebny format tepelnéizolacnich
pasu.

POUZITi

Tepelnéizolacni pasy DEKWOOL r jsou uréeny
pro nezatizenou tepelnou izolaci zabudovanou
do stavebnich konstrukci. Tepelna izolace
DEKWOOL r je dodavana v rliznych
variantach, které se lisi zejména soucinitelem
tepelné vodivosti a pouzitim. Pouziti, pro které
jsou jednotlivé typy vyrobkl DEKWOOL r
vhodné, je uvedeno v Tabulce 01.

DEKWOOL G035 r

Tepelnéizolacni pasy DEKWOOL G035 r

se vyznacuji velmi dobrou zpracovatelnosti.
Vhodnou strukturou materialu je zajisténa
pruznost tepelnéizolacni rohoze, kterd umozriuje
kvalitni a trvanlivé vyplnéni dutiny v konstrukci.
Tepelnéizolaéni pAsy DEKWOOL G035 r je

Tabulka 01| Pouziti vyrobk DEKWOOL r
Pouziti
Tepelnd izolace Sikmych stfech umisténd mezi krokvemi”

vhodné pouzit do konstrukci, u kterych je kladen
pozadavek na vy$§i miru tepelné izolace, nebo
do konstrukci, kde je omezeny prostor pro
umisténi tepelné izolace. Vyrobek Ize s vyhodou
pouzit jako tepelnou izolaci Sikmych stfech
vkladanou mezi krokve. Dale je vhodny pro
pouziti jako tepelna izolace vkladana do dutiny
stén drevostaveb, akusticky tlumici viozka
vkladana do lehkych montovanych pricek,
tepelnd izolace podlah vkladané do rostu, volné
lozena tepelna izolace stropnich konstrukci nebo
akusticky tlumici viozka zavésenych podhledd.

DEKWOOL G039 r

Tepelnéizola¢ni pasy DEKWOOL G039 r jsou
vhodné pro standardni zateplovani konstrukci
staveb. Material ma& dobrou zpracovatelnost.
Pfitezy materialu po nabyti jmenovité tloustky
maji dostateCnou pruznost pro umisténi

do svislych konstrukci. Tepelnéizolaéni pasy
DEKWOOL G039 r jsou vhodné pro pouziti
jako tepelna izolace podlah, strop( a jako
akusticky tlumici viozka lehkych montovanych
pticek a zavésenych podhledd.

DEKWOOL G035r DEKWOO

Tepelna izolace obvodovych stén?

Akusticky tlumici viozka do montovanych vnitfnich pfic¢ek?

Nezatizena tepelnd izolace stropnich konstrukci a podhledt

Akusticky tlumici viozka stropl se zavé$enym podhledem

+[+[+[+]e[+
+[+]+]e]"

Nezatizena tepelna izolace podlah (napf. viozena do nosného rostu)

+vhodné poutziti | * pfipustné poutZiti | - nedoporu¢eno

" Pfi volbé materialu je vzdy nutné zvazit sklon stfechy, rozestupy krokvi, tioustku tepelnéizolaéni vrstvy a dalsi okolnosti
a tepelnou izolaci trvale zajistit proti vysunuti z konstrukce nebo proti posunuti v dutiné. PFi svétlé vzdalenosti krokvi
Vvétsi nez 900mm je doporucéeno pouzivat materidly s vy$si objemovou hmotnosti, napt. DEKWOOL G 035 r.

2 P¥i volbé materialu je nutné zohlednit vySku dutiny pro umisténi izolantu. Materidly DEKWOOL r musi byt ve svislych
nebo Sikmych konstrukcich instalovany tak, aby bylo zabranéno sesunuti izolantu v konstrukci.

DATUM VYDAN{ 2020/02
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TEPELNEIZOLACNI MATERIALY

DEKWOOL r

Tabulka 02| Vlastnosti vyrobk(

Kéd znaceni vyrobku
podle CSN EN 13162

DEKWOOL G035 r
MW-EN 13162-T3-MU1

DEKWOOL G039 r
MW-EN 13162-T2-MU1

Jednotka

Technické parametry Ttida/ Uroveri | Hodnota Trida/ Uroveri | Hodnota
Tolerance tloustky T3 -3% nebo T2 -5% nebo mm
-3mm -5mm
+10% nebo +15% nebo
+10mm +15mm
Faktor difdzniho odporu - 1 - 1 -
Deklarovana hodnota 0,035 0,039 Wem'-K?
soucinitele tepelné
vodivosti A
Deklarovana hodnota 2,85 2,55 m2-K-W-
tepelného odporu vyrobku
pti tloustce 100mm
Charakteristicka hodnota | 0,19 0,13 kN/m3
zatizeni
Trida reakce na oher dle Al Al -
CSN EN 13501-1:2007
Tabulka 03| Deklarovana hodnota tepelného odporu Ry (m?K-W)
Tloustka (mm) DEKWOOL G035 r DEKWOOL G039 r
40 - 1,00
50 - 1,25
60 1,70 1,50
80 2,25 2,05
100 2,85 2,55
120 3,40 3,05
140 4,00 3,60
160 4,55 4,10
180 5,10 4,60
200 5,70 5,15

Tabulka 04| Rozméry vyrobku v baleni

Tloustka (mm)

Sitka rolovaného pasu

Délka rolovaného pasu

Délka rolovaného pasu

(mm) DEKWOOL G035 r (mm) DEKWOOL G039 r (mm)
40 1200 - 20 000
50 1200 - 18 000
60 1200 10 800 16 000
80 1200 8100 12 300
100 1200 6 500 9 800
120 1200 5 400 8200
140 1200 4 600 7 000
160 1200 4 000 6200
180 1200 3600 5400
200 1200 3200 4 800

DEK

Stavebniny DEK - prodejny a technicka podpora

Benesov

Beroun

Blansko Prazska

Brno

Brno 2 (voda-topeni-plyn)
Breclav

Ceska Lipa

€. Budgjovice Hrdgjovice
€. Budgjovice Litvinovice
Dacice

Décin

Frydek-Mistek

Havifov

Hlinsko

Hodonin

Horovice

Hradec Kralové
Cheb
Chomutov
Chrudim
Jesenik

Jicin

Jihlava
Jindfichtv Hradec
Kadari

Karlovy Vary
Karvina

Kladno

Kolin

Krnov

Liberec

Louny

ATELIER

DEK

Lovosice
Mélnik

Mikulov

Mlad4 Boleslav
Mohelnice
Most

Novy Jiéin
Nymburk
Olomouc
Opava

Ostrava Hrabova
Ostrava Hrusov
Pardubice
Pelhfimov
Pisek

Plzefi Cernice

Plzen Jate¢ni
Praha Hostivaf
Praha Stoduilky
Praha Vestec
Prachatice
Prostéjov

Prerov

Pfibram

Sokolov

Staré Mésto u UH
Strakonice

Susice

Svitavy Olbrachtova
Svitavy Olomoucka
Sumperk

Tabor

Tachov

Teplice Hibitovni
Teplice TyrSova
(voda-topeni-plyn)
Trhové Sviny
Trutnov

Trebic

Trinec

Turnov

Uherské Hradisté
(voda-topeni-plyn)
Usti nad Labem
Usti nad Orlici
Vala$ské Mezifici
Veseli nad Moravou
Vyskov

BALENi A SKLADOVANi

Tepelnéizola¢ni vyrobky DEKWOOL r jsou
baleny ve formé roli v kompresnim obalu

z polyetylenové félie. Jmenovité tloustky
dosahuji tepelnéizolaéni pasy kratce

po rozbaleni. Material musi byt vybalen

a zpracovan nejpozdeéji do 1 roku od data
vyroby (uvedeno na $titku kazdého baleni).
Pfi doprave i pfi skladovani je nutné zajistit,
aby nedoslo ke znehodnoceni tepelné
izolace, zejména navlhnutim, znecisténim,
mechanickym poskozenim a pod. Obal

z polyetylenové félie neni uréen pro venkovni
skladovani roli. Role musi byt chranény proti
atmosférickym srazkdm a vzdus$né vihkosti.
Role nesmi lezet pfimo na zemi, ale musi byt
skladovany na provétravané podlozce, nejlépe
na paleté.

APLIKACE

Tepelnéizola¢ni pAsy DEKWOOL r se vybali

z kompresniho obalu a rozvinou se na rovné
podlozce. Po rozvinuti se pas rozdéli na dily
pottebné velikosti. Déleni materialu se provadi
ostrym nozem. Dil tepelné izolace se ufizne cca
0 2cm S$irsi, nez je svétla Sitka dutiny, do které
ma byt umistén. To umozni dobré vyplnéni
dutiny tepelnou izolaci, a to i v pfipadé mirnych
nerovnosti ohranicujici konstrukce. Dil tepelné
izolace upraveny na potfebnou velikost se
umisti do dutiny konstrukce. Tepelnou izolaci

je nutné zajistit proti vysunuti z konstrukce
nebo proti posunuti v dutiné. Pfi aplikaci
materialu je nutné postupovat tak, aby nedoslo
ke zmenseni tloustky tepelnéizolacni vrstvy
napf. mechanickym stlacenim.

Aby material snadno dosahl jmenovité tloustky,
provadi se provzdudnéni jeho struktury.

V piipadé aplikace pfifezd tepelné izolace se dil
materialu uchopi za okraj, vyvési se a neékolikrat
se upusti na podlozku z vy$ky cca 0,5m. Stejny
postup se opakuje s dilem pooto¢enym vzdy

0 90°, postupné se vSemi okraji dilu. V piipadé
aplikace nedéleného rolovaného pasu, se

pred aplikaci pasem nékolikrat zavini, aby
doslo k provzdu$néni struktury tepelné izolace.
Do konstrukce se material uklada po dosazeni
jmenovité tloustky.

ZDRAVOTNi NEZAVADNOST

Tepelna izolace DEKWOOL byla testovana

z hlediska uvolfovani Skodlivych latek. Material
vyhovuje pozadavkim stanovenym ve vyhlasce
¢. 6/2003 Sb.
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Profil obvodovy Rigips UD 28x27x3000 mm

Cislo polozky: 3630351000

katalogovy kéd: LRY26
Vyrobky znacky: Rigips

na pripevnéni podhledi a predstén k nosnym konstrukcim, vyrobené tvarenim za studena, pozinkovand
ocel, tloustka 0,6 mm, délka 3 m, rozméry 28x27 mm

Parametry

rozmery 28x27 mm

délka 3m

material pozinkovana ocel
barva stfibrna pozink
tloustka 0,6 mm

vyrobce Rigips

Profil nosny CD 60x27x3000 mm

Cislo polozky: 3630355030

katalogovy kéd: 49A88
Vyrobky znacky: METAL TRADE

na pripevnéni oplasténi podhledt a predstén, vkladaji se do UD profild, vyroben tvafenim za studena,
pozinkovana ocel, tloustka 0,6 mm, délka 3 m, rozméry 60x27 mm

Parametry

barva stfibrna pozink
rozmery 60x27 mm

délka 3m

tloustka 0,6 mm

material pozinkovana ocel

vyrobce METAL TRADE



