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Příloha 3 – Fotografie z průběhu zkoušky 

  
 

Výstavba zkušební pece 
 

 
 

Výstavba zkušební pece 
 

 
 

Zkouška plynového hořáku po dostavbě zkušební pece 
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Zkouška plynového hořáku před referenční zkouškou 
 

 
 

Zkouška plynového hořáku před referenční zkouškou 
 

 
 

Průběh referenční zkoušky 
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 Přívodní kabely od termočlánků Příprava zkušebního vzorku 
 

             
 

 Uzavírání zkušebního vzorku Pohled do zkušební pece 
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Umisťování zkušebního vzorku obvodové stěny Diffuwall 
 

 
 

Průběh reálné zkoušky požární odolnosti zkušebního vzorku obvodové stěny Diffuwall 
 

 
 

Pohled do odvodního otvoru zkušební pece v průběhu zkoušky 
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 Řídící jednotka požární zkoušky Boční pohled na zkušební pec v průběhu zkoušky 
 

            
 

 Ukončování zkoušky požární odolnosti Uhašený zkušební vzorek stěny Diffuwall 
 
 


