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Hiermit wird fUr den weiter unten angefUhrten Auftrag bestatigt, dass die genannten Erzeugnisse
unserer innerbetrieblichen Qualitétskontrolle unterlagen und der technischen Sperzifikation bzw.

den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entsprechen.

Herewith we certify for the named order that the products are subject to the manufacturers
production control and concerning the technical parameters mentioned herein below comply

with the technical description in the acceptance of the order.

Kunde / Customer:

Bestellnummer / Purchase Order-No:
Auftragsnummer / Order Confirmation-No:

Produktbezeichnung /description of product:

Keratech s.r.o.

Opletalova 1284/37

11000Praha 1 — Nové Mesto

OVv00298
348469

Deska kalciumsilik&tovd CAS 1000

1000 x 500 x 25 mm 30 KS
1000 x 500 x 40 mm 8 KS
SORTE / GRADE CAS 1000
ERGEBNISSE NICHT-SPEZIFISCHE PRUFUNGEN / RESULTS OF NON-SPECIFIC TESTS
CHEMISCHE ANALYSE / CHEMICAL COMPOSITION Einheit / Unit Wert / Value
SiO2 % 47,6
CaO % 42,7
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN / PHYSICAL PROPERTIES Einheit / Unit Wert / Value
Kaltdruckfestigkeit / cold crushing strength N/mm?2 1.8
Rohdichte / bulk density Kg/ms3 240
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN / THERMAL PROPERTIES Einheit / Unit Wert / Value
Wdarmeleitfahigkeit / thermal insulation W/mK
200 °C 0,07
400 °C 0,10
600 °C 0.14
800 °C 0,17
Schwindung / shrinkage 1000 °C/12 h % 1.4
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RAG FO-017/Rev.0




