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GSI| SLV SVV Praha, s.r.o.

Inspekéni organ SVV Praha
SVV Praha U Michelského lesa 370, 140 75 Praha 4 - Kr& 1 4046

INSPEKCNI ZPRAVA

Inspection record / Inspeklionsbericht

Inspeké&ni organ &. 4046 akreditovany Ceskym institutem pro akreditaci 0.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17020

vyddva nasledujici inspekéni dokument:

INSPEKCNI ZPRAVA

¢. 358/2016

Pfedmét inspekce: Ovéreni postupu, provedeni zkousek, vyhodnoceni vysledkt zkousek a posouzeni jejich shody
s poZadavky kvalifikacnich norem, pfipadné dalSich norem a/nebo pozadavk( navrZenych postupt
svarovani/pdjeni dle seznamu uvedeného v tabulce prohldseni.

Objednavatel / 7adatel inspekce: SCHAFER MENK s.r.o.
Prestinska 1415, 153 00 Praha - Radotin

Datum a misto provedeni inspekce:

Posouzeni objednavky: jméno | dne Dr. Hrstka 5.12.2016

Svarovani zku$ebnich kusd: misto | dne | Radotin 6.12.2016

Svaroval: Ireneusz Ptaskowski

Inspekci provadél Ing. Vaclav Srom

Provedeni NDT | subdodavky SVV Praha -

Provedeni DT | subdodavky SVUM via Schifer Menk
Vyhodnoceni zkousek 10 | dne 10 SVV Praha 18.4.2017

Popis inspekénich Cinnosti: die inspekéniho postupu IP 10 SVV ¢.1

Zmény oproti objednavce: fadné

Pfi inspekci byly pouzity nasleduijici pomucky a méfidla:

svinovaci metr posuvna mérka ototnd mérka posuvné métitko teplomér el. multimetr luxmetr
svarQ svard
14/11 MSp3 Kinex600/11 140859025 12013871

Vysledky inspekce a prohlaseni o shodé:

Na zdkladé ovéren( postupu, provedeni zkousek a jejich vyhodnoceni a posouzeni shody vysledku s poZzadovanou
specifikaci/pozadavky na spoj a shodou téchto vysledkid s pozadavkem kvalifikaéni normy podle inspekéniho postupu IP 10
SVV Praha €. 1 vydava 10 SVV Praha nasledujici prohlaseni:

stanoveny postup poZadovana kvalifikace vysledek inspekce vydané dokumenty*
¢. pWPS/pBPS (norma/predpis)
355 F 12 1.0 (0025-PB) CSN EN 1SO 15613 Postup je kvalifikovan WPQR 358/01/2016

* V ptlpadé kvalifikace postupu je souédsti inspek&ni zpravy protokol WPQR {protokol o kvalifikaci postupu svaFovani)/BPAR (protokol o schvéleni postupu pajeni) véetné nezbytnych pilloh ve formé zdznamu
zkoudky svaru, podrobnosti ptipravy svaru i podrobnosti svafovan! (WPS}/zkousky pdjeného spoje, podrobnosti ptipravy spoje i podrobnosti pajenl, a vysledkd zkousek. Dal3f pllohy zahrnuji piisiuiny
pWPS/pBPS, dokumenty kontroly poufitého zdkladniho a pridavného materidlu a kopie osvédéen| svéiele, ktery zkudebni kusy svafoval. V pilpadé, %e stanoveny postup svafovénifpéjenl neni
kvalifikovan/schvalen, protokol WPQR/BPAR se nevystavuje, soutasti inspekéni zprévy jsou pouze protokoly z provedenych zkousek a dalf pFilohy, které zahrnujl pfisluiny pWPS/pBPS, dokumenty kontroly
poutitého zékladnlho a pfidavného materiélu a kopie osv&déeni svafede/pijede, ktery zkusebni kusy svafoval/péjel.

Vysledky inspekce se vztahuji pouze k uvedenému predmétu inspekce. Bez souhlasu [0 SVV Praha se nesmi tato zprava reprodukovat jinak nez veelku.
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Strana ¢. 1
5 U /M flac-mA &\ v i Poget stran:
A : N1 PROTOKOL €. 3279-2 / 17 Potet pifloh:
SVUM a.s.
Zku3ebni laboratof vlastnosti materiald
RiigEoNiIeTeeldkavice Zkougky FW svaru 1, PL 12 mm / TR 33,7x4,5 o
Sidlo: Tovarni 2053, 250 88 Celdkovice mm. S355NL Zakazkové ¢islo:
tel.: 326 509 045, email: strength@svum.cz 4
WWW.SVUm.cz 1730010
Objednavatel: Cislo smlouvy, objednavky: email Datum pfijeti vzorka:
SCHAFER MENK s.r.o0. ze dne: 19.12.2016 2 10.2.2017 7.3.2017
Prestinska 1415 7.3.2017
153 00 Praha 5

Upozornéni: Vysledky zkousek jsou vztaZeny pouze na zkouseny (-é) vzorek (-y}. Tento-protokol mize byt reprodukovéan pouze cely; jeho ¢ast jen s
pisemnym souhlasem zkuSebn( laboratofe.

Datum zkouseni: Zkouseli: Podpisy: A
Ing. Barbora Kyseld / é"
7.3.2017 W
Marie Cerna /ﬂ{ 2
Datum vystavent: Vystavil: Podpis: / "
8.3.2017 Ing. Zuzana Dudiova / / 7
Datum schvéleni: Schvilil (iméno a funkce): Podpis: 7 /A

Rozdélovnik: vytisky €. 1, 2 - objednavatel, ¢. 3 - ZL

D / /
8.3.2017 Ing. Zuzana Dudi¢ova, ved. ZLVM
7]



) v Strana €. 2
o @ v Potet stran:
E T 151 PROTOKOL ¢. 32792/ 17 Potet pfiloh: 1
SVUM a.s.
Zku3ebni laboratof vlastnosti materidll Zkouska &.: 3-02
Pracovité Celdkovice
Sidlo: Tovarni 2053, 250 88 Celdkovice Makroskopicka kontrola svarl Zakdzkové islo:
tel.: 326 509 045, email: strength@svum.cz
Bie 17 30 010
WWW.SVUIM.CZ
Objednavatel: SCHAFER MENK s.r.o. Cislo smlouvy, objednévky: email Datum pfijetf vzorkd:
ze dne: 19.12.2016 2 10.2.2017, 7.3.2017 7.3.2017
Zku3ebni postup (postup zkousky): CSN EN ISO 17639:2014
&SN EN 1SO 5817:2014
Specifikace zkou$eného materidiu: 1, PL12 mm /TR 33,7x4,5 mm, S355NL
Nital na makra
PouZité zkusebni a mefici zaFizeni: Poudité zvétsent: 6x Leptadio: svaru
Olympus S261 Typ svaru: FW Metoda svafovani: -
VYSLEDKY
Identifikace zkou$eného vzorku Nalezené vady Referenén( &islo vady Stupei kvality Pozndmka
AX7A 1 - -
AX7B - -

Nejistota méfenl:

Celkové vyhodnoceni:

Vzorek 1 vyhov&l po¥adavkim CSN EN ISO 15614-1.

AX7A




Strana €. 3
. Pocet stran: 4
A PROTOKOL ¢. 3279-2 / 17 Potet pHloh: 1
SVUM a.s.
Zkusebni laboratof vlastnosti materialQ Zkouska &.: 3-02
Pracovi§té Celdkovice
Sidlo: Tovarni 2053, 250 88 Celakovice Makroskopicka kontrola svar( Zakazkové Eislo:
[ 45, il: str h@svum.cz
t;wiifusr:‘)i:) 5, email: strength@s o 1730 010
Objednavatel: SCHAFER MENK s.r.0. Cislo smlouvy, objednavky: email Datum pfijeti vzork(:
ze dne: 19.12.2016 a 10.2.2017, 7.3.2017 7.3.2017
Zkusebni postup (postup zkousky): CSN EN 1SO 17639:2014
CSN EN 1S0 5817:2014
Specifikace zkouseného materidlu: 1,PL12 mm /TR 33,7x4,5 mm, S355NL

AX7B




Strana €. 4
Hacn . Polet stran:
= I PROTOKOL €. 3279-2 / 17 Potet pHloh:
ZkuSebni laboratof vlastnosti materiald Zkouska &.: 1-03
Pracoviété Celakovice
Sidlo: Tovarni 2053, 250 88 Celdkovice Zkouska tvrdosti podle Vickerse Zakazkové &islo:
tel.: 326 509 045, email: strength@svum.cz 17 30 010
WWWw.svum.cz
Objednavatel: SCHAFER MENK s.r.o0. Cislo smlouvy, objednévky: email Datum pfijeti vzorka:
ze dne: 19.12.2016 2 10.2.2017, 7.3.2017 7.3.2017
ZkuSebni postup (postup zkousky): CSN EN 1SO 6507-1:2006
CSN EN 1SO 9015-1:2011
Specifikace zkouSeného materidlu: 1, PL 12 mm /TR 33,7x4,5 mm, S355NL
Pouzité zkuSebni a mefici zaFizeni: ZatiZzeni: 98,07 N Teplota v laboratofi:  23°C
Vickers Limited HTM Metoda: R Pracovni teplota: 23°C
VYSLEDKY
Identifikace Eislo vtisku dy d, d HV10 HV 10 umisténi j.edr.uotliv{/ch Poznsmka
zkouSeného vzorku {mm] [mm] [mm] [1] 11 vtiskd
1 329 | 332 331 170
2 332 | 333 333 168 168 M
3 335 | 334 335 166
1 303 305 304 201
2 201 2% 292 218 229 TOO
3 262 | 263 263 269
1 292 291 292 218
2 203 | 290 292 218 215 sK Kryci vrstva
3 297 | 299 298 209
1 290 290 290 221
2 311 | 311 311 192 197 TOO
3 323 | 321 322 179
1 339 | 33 | 338 163
2 344 340 342 159 160 M
AXTA 1 3 344 | 342 343 158
1 332 333 333 168
Z 329 | 331 330 170 170 ™
3 327 329 328 172
1 310 | 308 309 194
2 284 | 284 284 230 232 TOO
3 261 262 262 271
T 296 | 295 296 212
2 296 | 300 298 209 209 SK Kofenovd vrstva
3 299 | 300 300 207
1 286 | 289 288 224
2 302 | 301 302 204 205 TOO
3 316 | 314 315 187
1 328 | 330 329 171
2 327 | 332 330 171 170 ™
3 332 | 330 331 169
Nejistota méfeni: 2,04
Vyhodnoceni zkousky: Vzorek 1 vyhovél pozadavkam CSN EN ISO 15614-1, nejvy$3i dosazena hodnota je 271 HV10.

Konec protokolu




w Strana¢. 1
SV U flac-wA A . i Potet stran: 4
[@] ' N RROTOKOIS.15279=21) 1 Potet pfiloh: 1
SVUM a.s.
Zku$ebni laboratof vlastnosti materiall
Pracovisté Celakovice Zkousky FW svaru 1, PL 12 mm / TR 33,7x4,5 o
Sidlo: Tovarni 2053, 250 88 Celdkovice mm. S355NL Zakazkové Cislo:
tel.: 326 509 045, email: strength@svum.cz Z
|www.svum.cz 1730010
Objednavatel: Cislo smlouvy, objednavky: email Datum pfijeti vzork(:
SCHAFER MENK s.r.0. ze dne: 19.12.2016 a 10.2.2017 7.3.2017
Prestinska 1415 7.3.2017
153 00 Praha 5

OR 44\
~ \1 % ..\ .
= " SVUM a.s, S
| o Zkudebni laborato? >
uJ\) viastnost materidiy E
Pracovid
L N Coitko = \r/
\ 5\
Y ( ~

Upozornéni: Vysledky zkousek jsou vztaZzeny pouze na zkouseny (-é) vzorek {-y)-Tento protokol mhZe byt reprodukovén pouze cely;-jeho ¢ést jens - ——
pisemnym souhlasem zkusebni laboratore.
Datum zkouseni: Zkouseli: Podpisy:

Ing. Barbora Kyseld %“,é

Marie Cernd S Qe

Datum vystaveni: Vystavil: Podpis: / //

7.3.2017

8.3.2017 Ing. Zuzana Duditova 44 / /

Datum schvaleni: Schvalil (jméno a funkce): Podpis: // V

4
8.3.2017 Ing. Zuzana Dudi¢ova, ved. ZL VM ﬁ //

Rozdélovnik: vytisky C. 1, 2 - objednavatel, ¢. 3-ZL




SVUM a.s.

Zku3ebni laboratof vlastnosti materiald
Pracovisté Celdkovice

Sidlo: Tovérni 2053, 250 88 Celdkovice
tel.: 326 509 045, email: strength@svum.cz
WWw.svum.cz

PROTOKOL &. 3279-2 / 17

L1151

Stranaé. 2

Pocet stran:
Pocet pfiloh: 1

Makroskopicka kontrola svart

Zkouska ¢&.:

3-02

Zakazkové &islo:
17 30 010

Objednavatel: SCHAFER MENK s.r.o0.

€islo smlouvy, objednévky:
ze dne:

email

19.12.2016 a 10.2.2017, 7.3.2017

Datum pfijeti vzorkd:

7.3.2017

Zku3ebni postup (postup zkousky):

€SN EN ISO 17639:2014
€SN EN ISO 5817:2014

Specifikace zkou3eného materidlu:

1, PL12 mm/ TR 33,7x4,5 mm, S355NL

Nital na makra
PouZité zkuebni a mefici zafizeni: PouZité zvétseni: 6X Leptadlo: svaru
Olympus Sz61 Typ svaru: FW Metoda svafovani: -
VYSLEDKY
Identifikace zkouSeného vzorku Nalezené vady Referenéni &islo vady Stupeil kvality Poznamka
AX7A 1 = = =
AX7B - =

Nejistota méfeni:

Celkové vyhodnoceni:

Vzorek 1 vyhovél pozadavkim CSN EN I1SO 15614-1.




SVUM a.s.

Zku3ebni laborator vlastnosti materiald
Pracovi$té Celdkovice

Sidlo: Tovarni 2053, 250 88 Celakovice
tel.: 326 509 045, email: strength@svum.cz
WWW.SsvUm.Ccz

L1151

PROTOKOL &. 3279-2 / 17

Strana €. 3
Pocet stran:
Pocet pfiloh:

Makroskopicka kontrola svarti

Zkouska €.: 3-02

Zakazkové islo:
17 30010

Objednavatel: SCHAFER MENK s.r.0.

Cislo smlouvy, objedndvky:
ze dne:

email
19.12.2016 a 10.2.2017, 7.3.2017

Datum pfijeti vzorkG:
7.3.2017

Zku3ebni postup (postup zkousky):

€SN EN 1SO 17639:2014
CSN EN 1SO 5817:2014

Specifikace zkou3eného materidlu:

1, PL12 mm /TR 33,7x4,5

mm, S355NL

AX7B
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SVUM a.s.

Zkusebnfi laboratof vlastnosti materidll
Pracoviité Celakovice

Sidlo: Tovarni 2053, 250 88 Celdkovice
tel.: 326 509 045, email: strength@svum.cz
WWwWWw.svum.cz

L1151

PROTOKOL &. 3279-2 / 17

Strana ¢. 4

Podet stran:
Pocet ptiloh:

Zkouska tvrdosti podle Vickerse

Zkouska &.:

1-03

Zakézkové tislo:

1730010

Objednavatel: SCHAFER MENK s.r.0.

Cislo smlouvy, objednavky: email Datum pfijeti vzorkd:
ze dne: 19.12.2016 a 10.2.2017, 7.3.2017 7.3.2017
Zkudebni postup (postup zkousky): CSN EN ISO 6507-1:2006
CSN EN ISO 9015-1:2011
Specifikace zkou$eného materidlu: 1, PL 12 mm / TR 33,7x4,5 mm, S355NL
PouZité zkuSebni a mefici zaFizeni: ZatiZenf: 98,07 N Teplota v laboratofi:  23°C
Vickers Limited HTM Metoda: R Pracovni teplota: 23°C
VYSLEDKY
Itfentlifikace tislo viisku dy d, d HV10 HV 10 umisténij'edr'\otlivych Poanamka
zkoudeného vzorku [mm] [mm] [mm] [1] [1] vtiskd
1 329 332 331 170
2 332 333 333 168 168 M
3 335 334 335 166
1 303 305 304 201
2 291 292 292 218 229 TOO
3 262 263 263 269
1 292 291 292 218
2 293 290 292 218 215 SK Kryci vrstva
3 297 299 298 209
1 290 290 290 221
2 311 311 311 192 197 TOO
3 323 321 322 179
1 339 336 338 163
2 344 340 342 159 160 M
AXTA 3l 3 344 342 343 158
1 332 333 333 168
2 329 331 330 170 170 ZM
3 327 329 328 172
1 310 308 309 194
2 284 284 284 230 232 TOO
3 261 262 262 271
1 296 295 296 212
2 296 300 298 209 209 SK KoFenova vrstva
3 299 300 300 207
1 286 289 288 224
2 302 301 302 204 205 TOO
3 316 314 315 187
1 328 330 329 171
2 327 332 330 171 170 M
3 332 330 331 169
Nejistota méfeni: 2,04
Vyhodnoceni zkougky: Vzorek 1 vyhovél pozadavkGm CSN EN 1SO 15614-1, nejvy3éi dosazena hodnota je 271 HV10.

Konec protokolu




