
Přílohová část 
  

 V této části jsou přiloženy protokoly z měření a naměřené hodnoty.  

 

Měření tvrdosti na výbrusech 
 

- tabulka naměřených hodnot tvrdosti podle Vickerse (HV1) na příčných řezech 

Tabulka 1 - Naměřené hodnoty na příčných řezech 

Vzdálenost od řezné 
hrany  
[mm] r. 40 [HV1] r.55 [HV1] r.70 [HV1] 

0,15 527,3 499,2  

0,3 553,2 498,4 495,1 

0,45 509,2 504,1 572,8 

0,6 490,2 505 555,1 

0,75  403,4 482,2 

0,9 397,5 382,3 441,6 

1,05 382,8 400,9 388,4 

1,2 404,4 413,7 401 

1,35 401,6 409,4 410,1 

1,5 418,7 410,7 405,2 

1,65 429,6   

1,8 440,1  465 

1,95  459,9  

2,1 437,6   

2,25  463,5 455,2 

2,4 445,7   

2,5  443  

2,65 459,9  450,9 

2,8  447,1  

2,9 451,3   

3,05   451,1 

3,2    

3,35   455,2 

cca 5 459,9 475,5 447,8 

cca 10 451,3 460,1 455,5 

 

 



Měření tvrdosti na povrchu 
 

- tabulka naměřených hodnot tvrdosti podle Vickerse (HV1) na povrchu  

 

Tabulka 2 - Naměřené hodnoty na povrchu 

Vzdálenost od řezné 
hrany  
[mm] r. 40 [HV1] r.55 [HV1] r.70 [HV1] 

0,15   481,6 

0,35 449,9 412,9 440,3 

0,65 425,1 533 419,3 

0,85 448,9 493,5 395,2 

1,05 428 404 376,8 

1,25 365,8 386 362,2 

1,45 394,1 394 365,3 

1,65 409,4 387,9 415,6 

1,85 425,7 394,1 419,1 

2,05 407 408,7 432,9 

2,55 404,6 405,3 439,6 

3,05 413,7 418,3  

3,25 423,1 425,1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoly z měření střední výšky profilu 
- v protokolech jsou uvedeny hodnoty střední výšky profilu vzorků r.40, r.55 a r.70 

 

Obrázek 1 - Střední výška profilu vzorku r.40 



 

Obrázek 2 - Střední výška profilu vzorku r.55 

 

 



 

Obrázek 3 - Střední výška profilu vzorku r.70 

 

 



Protokoly z měření úchylky kolmosti řezu 
- v protokolech jsou uvedeny úchylky kolmosti řezu vzorků r.40, r.55 a r.70

 

Obrázek 4 - úchylka kolmosti vzorku r.40 



 

Obrázek 5 - úchylka kolmosti vzorku r.55 

 

 



 

Obrázek 6 - úchylka kolmosti r.70 


