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Nazev bakalarské prace:
VyuZiti odpadnich plastli v tepelné izolaénich kompozitech.
The Utilization of Waste Plastics in Thermal Insulation Composites.

Hodnoceni bakalarské prace dle klasifikaéni stupnice ECTS:

Kritéria hodnoceni prace Hodnoceni kritérii
(A — vyborné&; F - nevyhovujici):

1. SpInéni pozadavkl zadani vyborné / A

2. Logickée Elenéni prace vyborné / A

3. Kuvalita zpracovani vysledkd vyborné / A

4. Interpretace vysledkd, jejich diskuse velmi dobfe / B

5. VyuZiti literatury a jeji citace velmi dobre / B

6. Uroven jazykového zpracovani vyborné / A

7. Formalni aroven prace — celkovy dojem  vyborne/A

8. Zavéry prace a jejich formulace vyborné / A

Celkové hodnoceni bakalarské prace:
Stupeii "F" znamena ,nedoporucuji praci k obhajobé”.

Predlozenou praci doporuéuji k obhajobé a navrhuji hodnoceni
vyborné/A.
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Otazky k obhajobé a pripominky k praci:

Bakalarska prace Adama Pivaka o celkovém rozsahu 50 stran je kvalitni a
splfiuje vSechny vytyéené cile. Tato prace se zabyva pfipravou a charakterizaci
kompozitnich materiald na bazi hofeénatych pojiv s plastovym plnivem. U
pfipravenych vzork( byly zméfeny pevnostni a tepelné-technické vlastnosti,
zaroven byly studovana odolnost proti plsobeni vody. Téma bakalarské prace
je nyni velmi aktualni. Prace se velmi dobfe Cte, jeji celkovy rozsah je pfiméfeny.
Prace obsahuje pouze nékolik drobnych nedostatkt formalniho charakteru, které
véak nesnizuji kvalitu prace. Z vySe zminénych divodU proto praci jednoznaéné
doporuéuji k obhajobé a hodnotim ji jako vybornou.

K diskusi:

1) Z mého pohledu mi pfipada Skoda, Ze pfipravené vzorky nebyly
charakterizovany dalSimi analytickymi metodami (XRD, XRF), aby bylo mozné
vlastnosti materialu pfifadit konkrétnimu fazovému/chemickému sloZeni.

Jaké fazové sloZeni vzorkll ocekavate? Ziustane ve vzorku n€jaké nezreagované
MgO?

V Praze dne: 25.5.2018

Oponent bakalaiské prace

CVUT v Praze tel.: (+420) 224 354 443
Fakulta stavebni fax: (+420) 224 354 446
Thakurova 7 www.fsv.cvut.cz

166 29 Praha 6



