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Aktudlnost tématu disertacni prace

komentar:

Cementové kompozity patii k nejrozsifeneksim materialiim pouzivanych ve stavebnictvi. Vyroba
cementového slinku (resp. cementu) je spojena se znaénou spotiebou piirodnich zdroji, energie a je
doprovazena uvoliovanim sklenikovych plyni. Aplikace vhodnych pucolanové aktivnich mineralnich
pfimési, navic v kombinaci se zvolenymi pfisadami, umoziiuje pfipravu kompoziti se specifickymi
vlastnostmi, které obsahuji méné cementu a jsou Setrnéjsi k Zivotnimu prostredi. Téma prace je proto velmi
aktualni.
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Splnéni cila disertaéni prace

komentar:

Cilem prace byl teoreticky popis, kombinovany s praktickym experimemtalnim pozorovanim vlivu
zejména aktivniho oxidu kiemicitého na hydrataci kompozitl s obsahem portlandského cementu. Na
zékladé vyhodnoceni zvolenych vlastnosti pilotnich smési byla navrzena receptura v praxi vyuzitelného
lehéencho kompozitu, ktery by piedstavoval vhodny dopliikovy material ke klasickému hutnému betonu.
Vytycené cile prace byly bez vyhrady splnény.
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Metody a postupy FeSeni

komentar:

Vybrané pucoldanové materiély, véetné dalSich vstupnich surovin, byly detailn& charakterizovany. Byla
stanovena distribuce velikosti ¢astic, chemické sloZeni, zakladni fyzikalni vlastnosti, mérny povrch i
pucolanova aktivita. Bylo t€z analyzovano chemické slozeni a mirostruktura. V praci byly téz vyuzity
pokrocilé metody vibraéni spektroskipie (FTIR). Kromé zminénych metod bych otekéaval i vyuziti
rentgenové difrakéni analyzy ve vétSim méfitku. Informace o fazovém slozeni i podilu krystsalické &i
amorfni faze povazuji za dilezité.




Postup prace byl navrzen vhodnym zpisobem. Nejdiive byly studovany receptury cementovych past, které
zohledniovaly dva riizné pfistupy davkovani zamésové vody. Druha faze prace zahrnovala vyzkum
vlastnosti navrzenych malt, které byly v poslednim kroku modifikovany na leh¢ené tepelné izolacni
kompozity pro stavebnictvi. V zavéru prace byla prezentovana optimalizovana receptura lehkého
jemnozrnného betonu s obsahem kiemeliny.
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Vysledky disertace - konkrétni prinosy disertanta

komentar:

Disertant osobné navrhl receptury modifikovanach past, malt a leh&enych jemnozrnnych betoni, vyrobil

------

vyzkumnymi pracovniky pracovisté (FTIR), nebo zakazkoveé (SEM).

Prace o celkovém rozsahu 175 stran je velmi kvalitni, prisnosy disertanta jsou neoddiskutovatelné.
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vyznam pro praxi a pro rozvoj védniho oboru

komentar:

Vyuzitelnost vysledku prace pro praxi je zcela ziejma. Ziskané vysledky a navrzené receptury naleznou
uplatnéni napf. pti navrhu litych lehkych tepelné izolacnich podlahovych vrstev ¢i vyrovnavacich a
spadovych vrstev plochych stiech apod. Vysledky vyzkumu mohou pfispét ke snizeni mnozstvi vstupnich
surovin pro vyrobu kompoziti za soucasneho zvyseni jejich tepelné izolaéni funkce, coz bude mit pfiznivy
dopad na zivotni prostiedi. Vysledky préace jsou ptinosem také pro zékladni vyzkum v oboru cementovych
kompozitu.
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Formalni dprava disertacni prace a jeji jazykova aroven

komentar:
Graficka stranka

Prace je dopInéna vhodnym mnozstvim obrazki. Kvalita nékterych obrazki neni nejlepsi, pro zpracovani
grafii obecné doporucuji pouzivat program Origin na misto MS Excel. Téz pouziti barev na misto odstint
Sedi v grafech by bylo pfinosem.

Jazykova stranka

Jazykovd uroveri prace velmi dobra. Pfipominka: je tfeba rozliSovat jestli je mezi hodnotou veli¢iny a
znakem % mezera nebo ne, vyznam se lii.

Formalni uprava

Po formalni strance spliiuje prace veskeré pozadavky. Vzhledem k velkému mnozstvi tabulek bych
doporucil néktera data prezentovat radéji ve formé grafi. Str. 110- popisky Obr. 42 jsou zrcadlové
preklopeny. U nékterych citaci chybi horni/dolni indexy (str. 147).
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Pripominky

DOTAZY K OBHAJOBE

Pro¢ aplikace skelného prachu v cementovych pastach zlepsuje jejich zpracovatelnost, v porovnani
s pouzitymi kiemelinami?

Jaky je podle Vas piinos navrzeného lehkého jemnozrnného betonu?

Na zakladé Vasi prace, jaky otekavate vyvoj cementovych kompozitli v budoucnu?

Zavérecné zhodnoceni disertace

Na zakladé nadprimérné kvality disertaéni prace a mnoZstvi publikovanych vysledki jednozna¢né
doporuéuji disertacni praci Ing. Jaroslava Pokorného k obhajobé a k udéleni titulu Ph.D.

Doporuéuji po ispésné obhajobé disertaéni price udéleni titulu Ph.D. | anoX] | ne[] |

.
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